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Guide de choix des solutions d’isolation

Toitures étancheées

pour les batiments a enveloppe
métal, bois et béton

ISover

SAINT-GOBAIN




Le secteur du batiment non résidentiel a vécu ces derniéres
années une importante mutation comme il n’en a pas

vécu depuis longtemps. Adaptation aux nouveaux besoins
et évolution réglementaire ont redessiné la conception

de ces batiments gu’ils soient a enveloppe béton

ou métallique.

A l'esthétique et la fonctionnalité, s’ajoute désormais

les performances : la performance environnementale et
énergeétique mais aussi de maitrise des colts d’exploitation.
Le confort acoustigue demeure une préoccupation majeure
en particulier pour les batiments de production.

Pour répondre a ces nouveaux enjeux, Saint-Gobain ISOVER
propose un catalogue de solutions d’isolation et d’isolants,
adaptés et dédiés a ce type de batiments, pour chaque
configuration et chaque besoin. Toutes les solutions
proposeées pour le neuf et la rénovation répondent

aux exigences réglementaires.
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Guide de choix

Solutions d’isolation
oour toltures etanchees

ENVELOPPE ACIER ET BOIS
CONFIGURATIONS {1 EXIGENCES SPECIFIQUES
TAN® PLEINES TAN®. SX;I'E'TTEEETTgé RENOS/STION
CONFIGURATION TAN® PLEINES OHN >70MM  PERFOREES
HAUTES PERF.  CONTRAINTE
ACIER OHN < 70MM (LONGUES (TOUTES THERMIQUES SR
LSl CL) TOUTES TAN  (TOUTES TAN)
CONFIGURATION
"""""" Bois v/ X X v v
TYPE D’'USAGE
ALPHATOIT
| PANOTOIT
ERP FIBS\CO2 FIVVACOUSTIC
ou contraintes (+IXXO — = PROTECT LR-B® PANOTOIT
feu si revétement PANOTOIT | CONFORT
INACCESSIBLE soudable) (+ IXXO FIBAC 2 VV +
| si revatement ’ EPSITOIT 20
soudable)
Pas de EPSITOIT ACIER® [ PARVACOUSTIC
contraintes feu
ERP PROTECT LR-C®
ou contraintes |
feu (+ EPSITOIT 20
PANOTOIT :
ZONE TECHNIQUE P’.A‘FEI?FTI%'T P’?E‘SJI%'T TEKFI 2 si dallettes)
ET PHOTOVOLTAIQUE ]
Pas de - _— * PARVASON (+ EPSITOIT 25
contraintes feu si mb protégée)
ERP PANOTOIT TEKFI  PANOTOIT
ou contraintes 2 TEKFI 2 PROTECT LR-C®
PANOTOIT —
VEGETALISATION ey - UIENEI 2
] + EPSITOIT 20
Pas de EPSITOIT EPSITOIT + PARVASON
) ACIER® ACIER®
contraintes feu

@ TAN = Tble d’Acier Nervurée

@OHN = Ouverture Haute de Nervure
@ Sur support bois :

e On utilisera Epsitoit 20 plutdt que Epsitoit Acier

e e Protect LR B pourra étre remplacé par un Panotoit Fibac 2 40mm et le Protect LR C

par un Panotoit Tekfi 2 40 mm, selon les prescriptions du «Guide d’emploi des isolants
combustibles dans les ERP» (Article AM 8, cf. page 9 sur la sécurité Incendie.)



A chaque type de batiment,
chaque application, un isolant adapté

ENVELOPPE BETON

ISOLATION SUPPORT D’ETANCHEITE : ISOLATION INVERSEE
REVETEMENT ETANCHEITE
D'ETANCHEITE SOUS PROTECTION
AUTOPROTEGE LOURDE
TYPE D’USAGE
EPSITOIT 20
INACCESSIBLE (ou Panatoit Confort ou Ixxo si revétement soudable)
|
ZONE TECHNIQUE EPSITOIT 25 EPSITOIT 20
ET PHOTOVOLTAIQUE
EPSITOIT 20
VEGETALISATION (végétalisation extensive uniquement)
EPSITOIT 25
ACCESSIBLE PIETON
ACCESSIBLE
VEHICULES
| |
Laine de verre Laine de roche Polystyréne extrudé Polystyréne expansé

panneaux panneaux panneaux panneaux



Les avantages des laines
de verre et de roche
ISOVER dans une demarche
environnementale*

Les solutions et systemes d’isolation pour les toitures étanchées proposés par
ISOVER, a base de laine de verre et de roche, ont une contribution positive
aux indicateurs utilisés dans les démarches de certification volontaire des batiments

type HQE®.

Apport des isolants en laine de verre et roche et des solutions ISOVER

dans une démarche environnementale

Cible HQE®

Eco-construction

2. Choix intégré des procédés
et produits de construction

Produits, systémes et procédés dont

les caractéristiques sont vérifiées par un
tiers indépendant (CE, ACERMI, FDE&S)
Durée de vie des produits compatible
avec celle du batiment

3. Chantier a faible impact
environnemental

Limitation des déchets

Eco-gestion

4. Gestion de I'énergie

Limitation des déperditions thermiques
Réduction des besoins énergétiques en
hiver et en été grace aux isolants
Réduction de la consommation déner-
gie primaire (limitation du chauffage

et du refroidissement)

7. Gestion de l'entretien et de la
maintenance

Lisolation ne nécessite pas
de maintenance




Cible HQE®

Confort

8. Confort hygrothermique

Optimisation du confort d’été et du
confort d’hiver grace aux systémes
d’isolation

Limitation des effets de parois froides
et de stratification

9. Confort acoustique

Performances acoustiques des
systemes intégrant de la laine minérale
(effet masse-ressort-masse)

Santé

12. Qualité sanitaire des espaces

Matériaux ne participant pas a
la croissance fongique et bactérienne

13. Qualité sanitaire de l'air

Systéeme permettant la réduction des
ponts thermiques et les risques de
condensation et moisissure associés.




La protection incendie avec

les laines de verre ou de roche
ISOVER

Le réle des matériaux de construction durant un incendie

est apprécié selon deux criteres :

B La réaction au feu
Elle est une caractéristique intrinseéque d’'un matériau qui exprime son niveau
de combustibilité, sa facilité d'inflammation, le dégagement de gaz et de

fumées ainsi que la production de particules et/ou de gouttelettes enflammeées.

Ces caractéristiques constituent autant d’éléments qui peuvent étre apportés
au feu et contribuer a sa propagation lors d’'un incendie. Le classement
des matériaux en réaction au feu (Euroclasses) est oblifgatoire depuis 2002.

B La résistance au feu
Elle caractérise le temps pendant lequel des éléments de construction
peuvent jouer le réle qui leur est dévolu malgré l'action d’'un incendie.

Température (°C) A Flash-Over
(500-600°C)

1250

1000

750

500

250

[¢]

»

Temps (min)

Domaine de la résistance au feu

Domaine de la réaction au feu

Les différentes phases de développement d’un incendie

La résistance au feu peut caractériser un produit, un élément ou un ouvrage.

LLa résistance au feu doit permettre I'évacuation des personnes et assurer
la stabilité de 'ouvrage pendant cette évacuation.

La résistance au feu intéresse les systemes constructifs et non les matériaux
qui sont évalués sur le plan de leur résistance mécanique, de leur protection

aux flammes et des gaz chauds ainsi que sur celui de 'élévation de température.

Par leurs qualités intrinséques, les produits isolants en laine minérale, laine
de roche ou de verre, contribuent a maintenir ou a augmenter le degré
de performance des ouvrages.

Le tableau de transposition suivant indique les
niveaux de performances admissibles en fonction
des exigences réglementaires demandées dans

les textes actuels :

Al = = Incombustible

A2 sl do MO

A2 sl dl M1

A2 s2 do M1

A2 s3 dl M1

B sl M1

B s2 do M1

B s3 el M1

€ sl do M2

C s2 di M2

C s3 M2

D sl do M3

D s2 dl M3

D s3 (non gl\gﬁttant)
EetF M4

Développement Dégagement

dufeude AaF:
Alet A2 : produit
non combustible

B : produit faiblement
combustible

C : produit
combustible

D : produit trés
combustible

E : produit tres
inflammable

et propagateur de
flamme

F : produit non classé
ou non testé

de fumée

(s pour smoke) :

s1 = pas de fumée
s2 = fumeée

s3 = production
importante
Production de gouttes
enflammées

(d pour droplet) :
dO = pas de gouttes
d1 = gouttelettes
d2 = nombreuses
gouttes




H L’article AM8

Parmi les nombreux textes réglementaires de référence, l'article AM8

du réglement sécurité incendie des ERP définit certaines prescriptions.

Les produits d’isolation thermigque, acoustique dont I'épaisseur est supérieure
a5 mm (10 mm en sol) doivent :

« Etre classés au moins A2-s2,d0 en parois verticales, en plafond ou en toiture ;
* Ou étre classés au moins A2_ -s1, en planchers et en sols.

» Ou étre protégés par un écran thermique disposé sur les faces susceptibles
d'étre exposées a un feu intérieur au batiment. Cet écran doit jouer un réle
protecteur durant au moins 1/4 d’heure pour les parois verticales et les sols,
1/2 heure pour les autres parois.

Le « guide d’emploi des isolants combustibles dans les ERP » précise

les conditions de mise oeuvre de tels écrans: L'isolant de protection
PROTECT LR ISOVER ( voir en pages 38 et 42) répond aux prescriptions
de ce guide.

N Le B-roof (t3)
Le classement européen de résistance au feu des toitures et
couvertures de toitures exposées a un feu extérieur : B-roof (t3).

Afin de prévenir la propagation d’un incendie extérieur en provenance
par exemple d’'un batiment en surplomb, les toitures sont classées
selon des caractéristiques de résistance a un feu extérieur. Suite a
I'unification européenne des méthodologies d’essais et de classements,
il a été laissé libre choix au pays entre plusieurs méthodes d’essais
pour qualifier les toitures. Ces méthodes au nombre de 3 (t1, t2 ou

t3) ne sont pas comparables entre elles. Le prescripteur veillera donc
lors de ses comparaisons a utiliser des classements effectués selon

la méme méthode. Les essais francais, selon le classement européen,
sont menés suivant la méthode d’essai t3 - « Méthode avec brandons
enflammés, vent et chaleur rayonnante supplémentaires ». Cet essai
caractérise la propagation extérieure du feu et la pénétration du feu.

Classes de performance au feu extérieur des toitures/couvertures de toiture

_ Temps de passage du feu supérieur a 30 m
Classes de B-roof (t3) Durée de propagation du feu supérieure a 30 mn
performances C-roof (t3) Temps de passage du feu compris entre 15 a 30 mn,
de résistance Durée de propagation du feu comprise entre 10 et 30 mn
au feu Temps de passage du feu compris entre 5 a 15 mn
D-roof (t3) Durée de propagation du feu inférieure a 10 mn

Les laines de verre ou de roche, en toitures étanchées, peuvent revendiquer
le classement B-roof (t3). Le systéme complet support

détanchéité, isolant, membrane détanchéité, devant étre testé, il appartient
aux fabricants de membranes en particulier de veiller a la caractérisation

de leur produit dans cette configuration.

Répondre aux exigences
de l'article AM8 avec ISOVER.

Lorsque des isolants ne repondent
pas a cette exigence (A2-s2,d0),

leur emploi est possible en mettant en
ceuvre des écrans thermiques (type
Protect LR ISOVER).

L’importance du Pouvoir Calorifique
Supérieur (PCS) dans le choix d’'un
isolant.

Parmi les trois composantes nécessaires
au développement d'un feu,

I’énergie (allumette, courtcircuit,
cigarette...) , le comburant (air,
oxygene) le combustible (bois, carton,
plastique, matériau de synthese),

Ce dernier, selon son pouvoir calorifique
supérieur (PCS), a une contribution
essentielle au développement ou non

de l'incendie.
Comburant

(Oxygéne)
Combustible Apport
(Papier, bois, calorifique
essence, gaz...) (Chaleur)

Dans la construction, le PCS est la valeur
spécifiant la quantité maximale de

chaleur dégagée par un matériau lors de sa
combustion compléte. (MJ/m2)

Les produits ou matériaux de construction
a faible PCS (MJ/kg) dont les laines de
verre ou de roche, permettent de limiter
l'inflammabilité et la propagation d’'un feu
naissant. Les Euroclasses évaluent le PCS
de chaque matériau pour leur attribuer

un classement Al ou A2.

En savoir plus

sur la sécurité incendie

Le guide des essentiels

de I'habitat Saint-Gobain

« Introduction a la sécurité
incendie » est accessible

sur le site :
www.construireavecsaint-gobain.fr
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Isolation et correction acoustique avec les solutions
pour toitures etanchees ISOVER

@ La premiére paroi joue le

H Le traitement de I’acoustique dans le batiment réle de masse (comme dans
concerne 2 objectifs : le cas des parois simples) :
elle réfléchit une partie du bruit
 L’isolation acoustigue permet d'affaiblir les bruits d'un local et en laisse passer une autre.
a l'autre ou de part et d’autre d’'une paroi : on parle d’'isolement © Le bruit est transmis dans
d’une paroi et de limitation ou d’affaiblissement du bruit transmis. I'isolant souple, il intervient

comme amortisseur, absorbe
et réduit ainsi Pamplitude
des ondes.

* La correction acoustique vise la qualité des ambiances sonores
dans un méme local : on parle dés lors d’absorption acoustique
et de limitation du bruit réfléchi. Elle est particulierement o
. R . . L £) La seconde paroi réfléchit
importante a traiter dans les locaux ou les émissions sonores sont )

, . R o, . X de nouveau une partie du
conséquentes (bruits de machines) et ou I'exposition au bruit bruit & Fintérieur de Pisolant
des occupants est prolongée. (qui 'absorbera de nouveau).

© Et transmettra enfin le bruit
atténué dans le local adjacent.

Les laines minérales de verre et/ou de roche sont des matériaux a structure poreuse aptes a absorber I'énergie
transmise par le bruit. Elles sont les matériaux les plus efficaces pour 'isolation acoustique et la correction
acoustique des ambiances sonores dans les locaux.

B Focus sur les systéemes ISOVER pour la correction acoustique :

La correction acoustique est un avantage majeur des systémes d’isolation ISOVER pour les locaux bruyants.
Parmi de nombreux systémes, le systeme d’isolation et de correction acoustique des batiments a enveloppe métal,
Fivvacoustic en toiture, apporte des performances remarquables en matiéere de correction. Ce systeme fait 'objet
d’'un rapport d’essai acoustique validant ses performances, inclus dans son Avis Technique.

Descriptif : La correction acoustique est réalisée avec un isolant Parvacoustic, d’épaisseur 30 mm, revétu sur
une face d’'un pare-vapeur en aluminium et muni d’une languette de recouvrement ainsi que d’un voile de verre
sur l'autre face. Le Parvacoustic est déroulé sur un bac acier perforé.

L’isolant supérieur, Panotoit Fibac 2VV, fait office de support d'une étanchéité bicouche bitume.

Compléter P’information

AN Panotoit

Fibac 2 VV
Parvacoustic Le nouveau guide acoustique ISOVER
2016, disponible en ligne sur Isover.fr,
Systéme FIVVACOUSTIC propose 2 parties:
. Tout ce qu’il faut connaitre
. . techniguement en matiere
Performances en correction acoustique d’acoustique architecturale,
Bac perforé SPS + Parvacoustic + Alphatoit 37 160 mm + membrane ainsi que indices de mesure et
bitume : absorption acoustique aw: 1 les exigences réglementaires
Bac perforé SPS + Parvacoustic + Panotoit Confort 160 mm + membrane . d'autre part, les nombreuses
bitume : absorption acoustique aw: 1 solutions applicatives selon les

types de parois et de batiments,
Références des essais avec leurs performances :
RaPport d'essais CSTB AC16726061921 ) il reprend notamment les nombreuses
Voir les performance en affaiblissement acoustique en page 18 solutions acoustiques pour les toitures

étanchées métal et béton




Sommaire

Isolation des toitures
etanchees pour les batiments
a enveloppe metal et bois

Les toitures étanchées permettent d’obtenir des batiments compacts qui limitent les volumes a
chauffer. Une trés forte isolation thermique de ces parois réduit considérablement la consommation
énergétique des batiments. Les solutions ISOVER d’isolation des toitures étanchées sur acier & bois
répondent a toutes les configurations et aux différents choix architecturaux des batiments

m Solutions toitures inaccessibles

m Solutions zones techniques
et systemes photovoltaiques

m Solutions toitures terrasses vegetalisees
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BATIMENTS METALLIQUES
Etanchéité

Solutions toitures inaccessibles

Isolation support d’étanchéite en laine de roche

Isolation a base de panneaux de laine de roche Alphatoit sous étanchéité fixée mécaniquement.
Pour tous types de batiments y compris ERP.

m Atouts de la solution

Validé par Avis Technigue n° 5/13-2324
et ATEx n°2372.
Excellent rapport perf. thermique/prix.

Revétement d’étanchéité
bitume ou synthétique

Fixation mécanique

/ du revétement d’étanchéité

Fixation mécanique

de lisolant
ALPHATOIT
Conductivité D 0,037 W/(m.K) e=100mm
thermique 0,039 W/(mK) es 95mm
Résistancea - 40 kPa e=100mm
la compression : s a0 50 kPa <95mm
Réaction i Euroc] i Al
au feu ‘Euroclasse :

Classe de UEAL : 5
compression ¢

Bac acier

m Performances thermiques

Valeurs de déperdition U paroi

: : : : : : : : : ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ £ 210 : 220 | 230 : 240 : 250 : 260

Ep(mm) 60 . 70 | 80 : 90 100 110 | 120 | 130 140 /150 160 170 180 190 200 . .0 .. =+ 00 1 0 O 1309130
R(M2K/W) 150 175 2,05 2,30 2,70 2,95 320 3,50 3,75 4,05 430 455 4,85 510 540 565 590 615 640 670 700
U, (W/(m2K)) 0,63 0,55 0,48 0,43 0,37 0,35 0,32 0,30 0,28 0,26 0,25 024 0,22 021 020 020 019 018 018 017 016

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformément aux arrétés de la reglementation thermique.
Hypothéses : bicouche bitume, fixation de diamétre < 6,3 mm, 4 fixations par m?.

m Performances acoustiques

Valeurs d'affaiblissement acoustique avec toles d’acier nervurées (TAN) pleines

. Indice d’affaiblissement :
. acoustique en dB.

' RMGC) R, | R,
39 (-2;-7) 37 32 21,2 23,9 38,2 52,9 70,1
39 (-2;-6) 37 33 231 24,5 35,8 52,6 69,8 77,7

Référence RE
acoustique

Configuration

Bac acier, ép. 0,75 mm
membrane bitume bicouche

Affaiblissement R en dB

{ 125Hz | 250 Hz | 500 Hz : 1000 Hz {2000 Hz 4000 Hz:
78,2 CSTB AC16-26061921/1
CSTB AC16-26061921/1

Alphatoit 37, ép. 120mm
Alphatoit 37, ép. 200mm

12




toitures inaccessibles

BATIMENTS METALLIQUES
Etanchéité

Isolation thermique support d’étanchéité en laine de verre

Isolation a base de panneaux de laine de verre Panotoit Confort fixés mécaniquement sous
étanchéité. Solution avec isolant leger en cas de contrainte de poids.
Pour tous types de batiments y compris ERP.

Revétement m Atouts de la solution
drétanchéité Validé par Avis Technigue n° 5/13-2324.
Fixation mécanique Allegement de la structure.

/ du revétement d’étanchéité Manutention facile et rapide.

e Fixation mécanique

compression

de lisolant
PANOTOIT CONFORT
Conductivité D i 0,038 W/(mK
thermique ’ (mK)
Résistanceala : csaoy 10KP
compression a a
Bac acier Réaction Euroclasse A2-s1do
au feu :Euroclasse -5,
Classe de : :
{ UEAtc B

m Performances thermiques valeurs de déperdition U paroi

i . 17210 220 | 230 | 240 | 250 & 260
Ep(mm) 60 70 80 . 90 (100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 . T 0o  “€ = F50 1 L0 L C2 20n30

R(m2K/W) 155 1,80 210 235 260 285 315 340 3,65 3,90 420 4,45 4,70 4,95 520 545 5,70 6,00 6,30 6,55 6,80
U, (W/(m2K)) 0,61 0,53 0,47 0,42 0,39 0,36 0,33 0,30 0,29 0,27 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformément aux arrétés de la reglementation thermique.
Hypothéses : bicouche bitume, fixation de diamétre < 6,3 mm, 4 fixations par m2.

m Performances acoustiques Valeurs d'affaiblissement acoustique avec toles d’acier nervurées (TAN) pleines

Configuration . Indice d’affaiblissement :
Bac acier, ép. 0,75 mm i acoustique en dB i
membrane bitume bicouche © p (c;c y R, | R,, | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz (1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz:

A ATR

Affaiblissement R en dB j Référence RE
acoustique

Panotoit Confort,

eoNi20imm 9 (2=7) 37 32 20,4 23,5 41,4 56,7 731 78,1 CSTB AC16-26061921/1

Isolation thermique support d’étanchéité cn polystyréne expansé

Isolation a base de panneaux de polystyrene expansé Epsitoit Acier fixés mécaniqguement
sous étanchéité fixée mécaniquement. Solution sans contrainte feu.
Pour tous types de batiments SAUF ERP dont la hauteur du plancher bas du dernier niveau

est située a plus de 8 m du sol. m Atouts de la solution
Sous avis Technique n°5/10-2126.

Revétement
_— ; d’étanchéité
EPSITOIT ACIER
. . . . Conductivité :
Fixation mécanique thermicue AD 0,036 W/(m.K)
de l’isolant o I RN - -
Re5|stancgala Ccsaoy 100 kPa
. . ., . compression : .
Fixation mécanique du e
revétement d’étanchéité Reéaction ‘Euroclasse | £

(optionnelle) au feu

. B sous 20 kPa a 80°C
Bac acier Classe de UEAtc | (sous revétement apparent)
compression  : i C sous 40 kPa a 60°C

: (sous protection lourde)

m Performances thermiques valeurs de déperdition U paroi

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i 220 i 240 : 260

Ep(mm) 50 60 70 80 . 90 100 110 : 120 . 130 . 140 150 . 160 . 170 | 180 : 190 1 200 = €. = T P
R(m2K/W) 140 165 195 225 250 280 310 335 365 395 420 450 480 505 535 560 620 6,75 7,30
U, (W/(m2K) 066 0,57 049 043 040 036 033 030 028 026 025 023 022 021 020 019 08 016 015

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des regles th.U et sont fournies a titre indicatif conformément aux arrétés de la reglementation thermique.
Hypotheéses : bicouche bitume, fixation de diamétre < 6,3 mm, 4 fixations par m?.



toitures inaccessibles

BATIMENTS METALLIQUES
Etanchéité

Isolation support d’étanchéité en laine de verre en rénovation

Isolation a base de panneaux de laine de verre Panotoit Confort sous étanchéité bitumineuse.

m Atouts de la solution

En rénovation la [égéreté de la laine
de verre permet une performance
thermique optimale avec un poid limité.

Couverture ciment ondulé (a déposer)

Revétement d’étanchéité
bitume ou synthétique

Fixation mécanique
du revétement d’étanchéité

Fixation mécanique
de lisolant

PANOTOIT CONFORT

Conductivité D 0,038 W/(mK
thermique ’ (mK)
Résistance ala : H K
compression  : s 40 kPa
Réaction i i
au feu :Euroclasse : A2-s1,dO
Classe de UEA i s
compression e
Bac acier
m Performances thermiques
Valeurs de déperdition U paroi
: : : : : : : : : : : : : 180 : 200 : 220 : 240 : 260
Ep (mm) 60 70 80 90 100 10 120 130 140 150 160 170 80+100 | 100+100 | T10+710 | 120+120 | 130+130
R (M%K/W) 1,55 180 210 235 260 285 315 340 365 390 420 445 4,70 520 5,70 6,30 6,80
U, (W/(m2.K)) 061 053 047 042 039 036 033 030 029 0,27 025 0,24 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17
Poids (KG/M) 5]l 6,0 6,8 6,9 77 8,5 9,2 11 1,9 128 136 145 14,5 15,4 17,0 18,4 22,2

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformément aux arrétés de la reglementation thermique.
Hypotheéses : bicouche bitume, fixation de diamétre < 6,3 mm, 4 fixations par m?.
Poids : le calcul est fait sur la base de la densité moyenne. Un surplus jusqu’a + 10% est possible.

m Performances acoustiques

Valeurs d’affaiblissement acoustique avec toles d’acier nervurées (TAN) pleines

. Indice d’affaiblissement :

Configuration . acoustique en dB Affaiblissement R en dB j Référence RE
membrane bitume bicouche [ s . — [ R R - e} acoustique
RWCC) ¢ R, : R, i 125Hz : 250 Hz | 500 Hz {1000 Hz:2000 Hz:4000 Hz:
Bac acier plein, ép. 0,75mm
Panotoit Confort, 39 (-2;-7) 37 32 20,4 235 41,4 56,7 731 781 CSTB ACI16-26061921/1

ép. 120mm

Bac acier perforé de type SPS
Parvacoustic, ép. 30 mm
Panotoit Confort, ép. 160 mm

35 (-2;-6) &9 29 129 20,4 30,6 451 61,1 771  CSTB AC16-26061921/2

Valeurs d’absorption acoustique avec toles d’acier nervurées perforées

Configuration i s
Bac acier perforé de type SPS R VAffalrbllsrsern.ernt R en dB i QW Référence RE
Parvacoustic, ép. 30 mm ‘ : : i ‘ ‘ : acoustique
membrana bitume bicouche 125Hz | 250 Hz : 500 Hz 1000 Hz :2000 Hz:4000 Hz
Panotoit Confort, ép. 160 mm 0,55 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 1 CSTB AC16-26061921/2
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e toitures inaccessibles

Etanchéité

Isolation support d’étanchéité pour bacs longue portée

Isolation a base de panneaux de laine de roche Panotoit Fibac 2 sous revétement d’étanchéité. Solution pour bacs acier a ouverture haute
de nervure supérieure a 70 mm. Pour tous types de batiments y compris ERP.

m Atouts de la solution
Validé par Avis Technique n° 5/14-2368. Bonne
tenue mécanique en porte-a-faux. Solution
conforme aux recommandations du e-cahier du
CSTB n° 3537-V2 (OHN > 70 mm) Particulierement
adapté aux membranes synthétiques.

Revétement
d’étanchéité

Fixation mécanique
du revétement d’étanchéité

Fixation mécanique

./ de lisolant

PANOTOIT FIBAC 2

0,038 W/(m.K) pour e < 95 mm

Conductivité  : 10,039 W/(m.K) pour e =100mm
. D

thermique : : et <130 mm

0,040 W/(m.K) pour e =135 mm
Résistanceéla VCS O NSVOkP
compression 0 a
Réaction : £ | : Al
aufeu uroclasse
Classe de : :

UEAtc B

compression

Bac acier longue portée ®

@ Les bacs longues portée ont des ouvertures hautes de nervure (OHN) plus larges que les bacs standard

Le Panotoit Fibac 2 permet une meilleure résistance en flexion.

PANOTOIT FIBAC 2

Bac longue portée

Panne ou IPN

m Performances thermiques valeurs de déperdition U paroi

180 200 220 240 260
80+100 :100+100 : 110+110 : 120+120 : 130+130

R (M%.K/W) 105 130 155 180 210 235 255 280 305 330 350 375 4,00 4,70 5,10 5,60 6,10 6,60
U, (W/(m2K)) 085 071 061 053 047 042 039 036 034 031 030 028 026 023 0,21 0,20 0,18 017

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformément aux arrétés de la reglementation thermique.
Hypotheéses : bicouche bitume, fixation de diamétre < 6,3 mm, 4 fixations par m2.

Ep (mm) 40 50 60 70 80 90 ({100 i 110 : 120 : 130 : 140 : 150 : 160

m Performances acoustiques Valeurs d'affaiblissement acoustique avec téles d’acier nervurées (TAN) pleines

Configuration . Indice d’affaiblissement :

acacercp 05 acoustiqueends  AfeblissementRendS - Référence R
membrane bitume bicouche g ;e ) R, | Ry, | 125Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz. 4
Panotoit Fibac 2, ép. 60 mm 37(-2;-6) 35 31 22,5 22,7 32,6 48,7 64,4 69,9 CSTB ACI16-26061921/1
Panotoit Fibac 2, ép. 120 mm  39(-2-6) 37 33 246 256 341 471 650 770 CSTBACI6-26061921/1

m Performances sur bacs longue portée

| Ep (mm) 40 i 50 i 60 i 70 : 80 : 90A160 '
OHN possibles (mm) =70 =70 <105 =15 =180 <200
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toitures inaccessibles

BATIMENTS METALLIQUES
Etanchéité

Isolation support d’étanchéité a tres hautes performances thermiques

Isolation mixte a base de panneaux de laine de roche feuillurée. Protect LR B
sous isolant polystyrene Epsitoit 20 sous revétement d’étanchéité.
Pour tous types de batiments y compris ERP.

m Atouts de la solution

Combine les avantages de la laine
minérale (feu, acoustique) et du

PSE (légéreté, rapport performance
thermique / prix). Systéme ETNA validé
par Avis Technique n° 5/14-2383.

Joint Protect LR-B

Revétement d’étanchéité

Fixation mécanique
de l'isolant Epsitoit

EPSITOIT 20
Conductivité D : 0036 W/(mK
thermique : (k)
Résistanceala : csao 100 kP
compression a = a
Réaction g | : £
au feu : Euroclasse :

B sous 20 kPa a 80°C
Classe de UEAte (sous revétement apparent)
compression C sous 40 kPa a 60°C

(sous protection lourde)

Protect LR-B

Fixation mécanique

de l’isolant Protect LR-B
Fixation mécanique du
revétement d’étanchéité
(optionnelle)

=

Bac acier
m Performances thermiques valeurs de deperdition U paroi
Totale
Ep Protect LR B 110 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 360
(mm) + Epsitoit 20 60+50 : 60+60 : 60+80 : 60+100: 60 +120 : 60 +140 : 60 +160 : 60 +180 : 60 + 200 : 60+ 220 : 60 + 240 : 60 + 260 : 60 + 300
R (Mm2.K/W) 2,95 3,20 3,80 4,35 4,90 5,50 6,05 6,60 7,15 775 8,30 8,85 10,00
U, (W/(m2.K)) 0,35 0,53 0,28 0,25 0,22 0,20 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformement aux arrétés de la reglementation thermique

m Performances aCOUStiqueS Valeurs d'affaiblissement acoustique avec toles d’acier nervurées (TAN) pleines et perforées

Configuration iIndice d’affaiblissement o ‘ .
Protect LR B, ép. 60 mm ' acoustique en dB Affaiblissement R en dB : Referenf:e RE
Epsitoit 20_, ép. 10 mm e . : : B . [ . I . : acoustique
membrane bitume bicouche R, (C;C) | R, | R, i 125Hz | 250 Hz | 500 Hz ;1000 Hz 2000 Hz;4000 Hz:
Bac acier plein, ép. 75 mm FNHE) | 5 S 22,5 22,7 32,6 48,7 64,4 69,9 CSTB ACI16-26061921/1

Bac acier perforé de type SPS 39(-2;-6) 37 33 24,6 25,6 34,1 47)] 65,0 770  CSTB AC16-26061921/1

Valeurs d’absorption acoustique avec téles d’acier nervurées perforées

Configuration Affaiblissement R en dB aw Référence RE
membrane bitume bicouche . 125Hz | 250 Hz | 500 Hz : 1000 Hz 2000 Hz.4000 Hz: acoustique
Bac acier perforé de type SPS

Protect LR B, ép. 60 mm 0,60 0,80 0,90 0,95 0,95 0,80 0,95 FCBA N° 404/14/86/5/B
Epsitoit 20, ép. 110 mm

16




toitures inaccessibles

BATIMENTS METALLIQUES
Etanchéité

Isolation thermique support d’étanchéité soudable

Isolation a base de panneaux de laine de verre Panotoit Confort Soudable ou laine de roche Ixxo, fixés mécaniquement et sous étanchéité
bitumineuse soudée. Solution pour tous types de batiments y compris ERP. Possibilité de pose en double couche
sur un 1¢ lit d’Alphatoit, Panotoit Fibac 2 ou Panotoit Confort.

m Atouts de la solution
Validé par Avis Technigue n° 5/13-2363

Revétement d’étanchéité (Panotoit Confort Soudable) et n°5/15-
bitumineux soudé 2450 (Ixxo0). Adhésivité optimisée de
'étanchéité.

PANOTOIT CONFORT SOUDABLE: OU IXXO _

Conductivité : :
R . . . 2D 0,038 W/(m.K 0,039 W/ (mK
Fixation mécanique thermique //(mK) //(mK)
de Pisolant Résistanceala : csao : 20 kP : o
compression a0 : a : a
Réaction
Bac acier aufeu Euroclasse F E
Classe de
UEAtc B B

compression

Isolation thermique support d’étanchéité soudable
en double couche

Isolation en deux lits sous étanchéité bitumineuse soudable. Un premier lit
en laine de roche Alphatoit ou Panotoit Fibac 2, ou en laine de verre Panotoit Confort.
Un second lit en laine de roche Ixxo ou laine de verre Panotoit Confort Soudable.

m Atouts de la solution

Validé par Avis Technique n° 5/13-2363
(Panotoit Confort Soudable) et n°5/15-
Revétement d’étanchéité 2450 (Ixxo) performance thermique

bitumineux soudé elevee.

PANOTOIT CONFORT SOUDABLE: OU IXXO _

Conductivité

N

Alphatoit thermique D 0,038 W/(mK) | 0,039 W/(mK)
ou Panotoit Fibac 2 g o ‘ . ‘ -
e . compression S (10) : 40 kPa ‘ 50 kPa
Fixation mécanique T [ R
de lisolant éaction : :
au feu Euroclasse : F ‘ E
Classe de UEAL 5 .
i compression <
Bac acier " n o

m Performances thermiques
Panotoit Confort Soudable valeurs de déperdition U paroi Avec un premier lit de Panotoit Confort

{180 | 200 | 220 | 240 : 260
80+100 {100+100° 110+110 {120+120130+130

R (M%K/W) 1,55 1,80 2,10 2,35 2,60 2,85 3,15 3,40 3,65 3,90 4,20 4,70 5,20 5,70 6,30 6,80
U, (W/(m2K)) 0,61 0,53 0,47 0,42 0,39 0,36 0,33 0,30 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 0,19 0,18 0,17

Ep(mm) | 60 : 70 | 8 : 90 : 100 | 10 : 120 : 130 : 140 @ 150 @ 160

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformément aux arrétés de la reglementation thermique.
Hypothéses : bicouche bitume, fixation de diamétre < 6,3 mm, 4 fixations par m?2.

m Performances thermiques
[ XXO valeurs de déperdition U paroi Avec un premier lit ’Alphatoit 37

{ 140 | 150 : 160 : 170 i 180 200 : 220 : 240 @ 260
100+40 | 110+40 | 120+40 | 130+40 | 140+40 | 160+40 | 180+40 | 200+40 | 200+60

R (M%.K/W) 1,00 1,50 2,05 2355) 3,05 3,30 3,70 3,95 4,20 4,50 4,75 520 5,85 6,40 6,90
U, (W/(m2K)) 0,88 0,63 0,48 0,39 0,34 0,31 0,28 0,26 0,25 0,23 0,22 0,20 0,18 017 0,16

Ep(mm) | 40 : 60 . 80 : 100 @ 120 : 130

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformement aux arrétés de la reglementation thermique.
Hypotheses : bicouche bitume, fixation de diamétre < 6,3 mm, 4 fixations par m?.

m Performances aCOUStiqueS Valeurs d'affaiblissement acoustique avec toles d'acier nervurées (TAN) pleines

‘Indice d’affaiblissement:

Configuration i
acoustique en dB

Bac acier, ép. 0,75 mm
membrane bitume bicouche

Affaiblissement R en dB j Référence RE
feeee : R e et S acoustique
[ R,GC) | R, | R, | 125Hz 250 Hz 500 Hz {1000 Hz:2000 Hz:4000 Hz!

Panotoit Confort, ¢p. 120 mm ) (GE2F=) | S 32 20,4 235 41,4 56,7 73,1 78] CSTB AC16-26061921/1
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BATIMENTS METALLIQUES
Etanchéité
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.’

Isolation thermo-acoustique renforcée dédiée
aux locaux bruyants

Isolation a base de panneaux de laine de roche Panotoit Fibac 2 VV fixés mécaniquement .
sur un isolant laine de verre Parvacoustic, sous étanchéité bitumineuse ou synthétique. L AtOUts de Ia SOIUt|°n
Le Systeme FIVVACOUSTIC est destiné a tous types de batiments y compris ERP. Systéme validé par Avis Technique
n° 5/14-2368. Hautes performances en
affaiblissement acoustique grace au
Parvacoustic. Compatible avec bacs
longue portée.

Revétement
d’étanchéité

Fixation mécanique
du revétement d’étanchéité

PANOTOIT FIBAC 2VV

Conductivité : :0,038 W/(m.K) pour e < 95 mm
thermique 0,039 W/(m.K) pour e <100 mm
Résistanceala : csa0 : 40 kP
compression  : (O a
Réaction ‘g | : Al
au feu : Euroclasse :
Classe de : :
| UEAtc B

compression

Parvacoustic

Fixation mécanique
de l'isolant

Bac acier perforé

m Performances thermiques Valeurs de déperdition U paroi

140 | 150 _ 160 . 170 . 180 . 200 . 220 | 240 | 260
Ep (mm) 40 50 60 : 70 : 80 : 90 ;100 : MO : 120 1 130 : ;6,76 © 70480 { 80+80 | 80+90 : 90+90 [00+I00: TIO+O : 120+120  130+130

:;’i’ga'z"\‘/"’/des PP 405 130 155 180 2j0 235 255 280 305 330 360 390 420 445 465 50 560 610 660

:af:laz::l{:t\:(): incluant 125 1375 1625 1875 2175 2425 2625 2875 3125 3375 3675 3975 4275 4525 4725 5175 5675 6175 6675

U, (W/(M2.K)) 08 068 059 052 046 042 039 036 034 031 030 0,28 0,27 025 0,24 0,22 0,20 0,19 018

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des regles th.U et sont fournies a titre indicatif conformément aux arrétés de la reglementation thermique.

Hypotheéses : bicouche bitume, fixation de diamétre < 6,3 mm, 4 fixations par m?.
Utilisé dans le systéme Fivvacoustic, le Parvacoustic a un R utile = 0.075

m Performances acoustiques Valeurs d'affaiblissement acoustigue avec téles d’acier nervurées (TAN) perforées

Configuration ‘Indice d’affaiblissement:

Bac acier perforé de type SPS  :  acoustique en dB Affaiblissement R en dB : Referenf:e RE
Parvacoustic‘ feee . H B R A . i . o . H acoustique
membrane bitume bicouche | R(C;C.) | R, | R, 125Hz | 250 Hz | 500 Hz :1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz

Panotoit Fibac 2 VV, ép. 60 mm 31 (-1;-4) 30 27 17,0 20,1 26,4 34,3 49,3 63,1 CSTB ACO7-26005748/1
Panotoit Fibac 2 VV, ép.160 mm* 33 (-1;-4) 32 29 23,7 22,3 26,1 5O 54,7 70,2 CSTB AC16-26061921/2

m Performances sur bacs longue portée

’ Ep (mm) 40 50 : 60 | 70 | 80 : 90 A 160

OHN possibles (mm) =70 =70 <10 =120 =185 <200
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Etanchéité

Isolation thermo-acoustique avec correction acoustique renforcée

Isolation a base de panneaux de laine de roche Panotoit Fibac 2 ou Alphatoit ou
Panotoit Tekfi 2 fixés mécaniquement sur une membrane Parvason, sous étanchéité m Atouts de la solution

bitumineuse. Pour tous types de batiments y compris ERP. Beurr une conestion sesusticne

renforcée «au meilleur colt ».

Revétement
d’étanchéité

Fixation mécanique
de l’isolant

PANOTOIT FIBAC 2

: 0,038 W/(m.K) pour e <95 mm
Conductivité D 0,039 W/(m.K) pour e =100 mm
thermique : : ete<130 mm

:0,040 W/(m.K) pour e =135 mm

Résistanceala : csaoy 50 kP
compression a a
Réaction : £ | : Al
au feu :Euroclasse :
Classe de

compression UEAte ! B

Fixation mécanique du
revétement d’étanchéité

(optionnelle)

Parvason

i

Bac acier perforé

m Performances acoustiques Valeurs d'affaiblissement acoustique avec téles d'acier nervurées (TAN) perforées

Configuration ‘Indice d’affaiblissement : o ‘ .
Bac acier perforé de type SPS : acoustique en dB Affaiblissement R en dB : Referenf:e RE
Parvacoustic, ép. 30 mm frocesesee : A S g R e acoustique
membrane bitume bicouche PRW(GC) ¢ R, i R, {125Hz { 250 Hz : 500 Hz {1000 Hz :2000 Hz:4000 Hz:
Alphatoit 37, ¢p. 160 mm 34(-1;-5) 33 29 20,8 20,7 29,1 43,5 58,1 74,2  CSTB AC16-26061921/2

Panotoit Confort, ép. 160 mm 35(-2;-6) 39 29 19,9 20,4 30,6 451 61,1 771  CSTB AC16-26061921/2

Configuration bl o
Bac acier perforé de type SPS [ ,Aff.al,bhs,s,eme,nt Ren dB g oW Référence RE
Parvacoustic, ép. 30 mm : : : : : : : acoustique
membrane bitume bicouche 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz : 1000 Hz 2000 Hz:4000 Hz
Alphatoit 37, ép. 160 mm 0,45 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 1 CSTB AC16-26061921/2
Panotoit Confort, ép. 160 mm 0,55 0,80 1,00 1,00 1,00 0,80 1 CSTB AC16-26061921/2
Configuration ibli P
Bac acier perforé de type SPS R ,A"".’",b"s,s,em.‘?“t Ren dB g oW Référence RE
Parvacoustic, ép. 30 mm : : : : : : : acoustique
membrane bitume bicouche 125 Hz | 250 Hz | 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz:4000 Hz
Panotoit Fibac 2 VV, ép. 60 mm 0,50 0,85 0,90 0,95 0,95 0,75 0,90 CSTB AC07-26005748/2

Panotoit Fibac 2 VV, ép. 160 mm(*) 0,45 0,85 1,00 1,00 1,00 0,80 1 CSTB AC16-26061921/2
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Solutions zones techniques
et systemes photovoltaigues

Isolation thermique support d’étanchéité pour zones techniques
ou systémes photovoltaiques
m Atouts de la solution

Isolat|,on a bg;g d{—: panneaux de laine q§ roche Panotoit Tekfi 2 Validée par Avis Technique n® 5/14-2378
sous étanchéité bitumineuse ou synthétique. Solution conforme aux recommandations
Solution conseillée pour tous types de batiment y compris ERP gu eécahizrgﬁ’\?ST%n" 3557_V2 avec

. N . . K >
pour les toitures a zones technigues avec exigence de classe s bacs mm

de compressibilité de l'isolant Classe C. Revétement d'étanchéité

bitume ou synthétique

Fixation mécanique

/ du revétement d’étanchéité

Fixation mécanique
de l'isolant

PANOTOIT TEKFI 2

Conductivité

thermique D 0,040 W/(m.K)
Résistance ala : S (10) : 80 kPa pour e <100 mm
compression  : ¢ 70 kPa pour e 2105 mm
Réaction : :
Euroclasse Al
au feu : :
Classe de : :
compression  : UEAtc c
. Bac acier
m Performances thermiques
Valeurs de déperdition U paroi
180 : 200 @ 220 : 240 : 260

Ep(mm) : 50 | 60 | 70 : 80 : 90 : 100 : 110 : 120 : 130 : 140 : 150 : 160 : 80+100 | 1004100 | 1104710 | 1204120 | 130+130
R (M2K/W) 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50
U (W/(M2K)) 073 063 055 049 044 040 037 034 032 030 028 0,26 0,24 0,22 0,20 0,19 0,17

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformément aux arrétés de la reglementation thermique.
Hypotheéses : bicouche bitume, fixation de diamétre < 6,3 mm, 4 fixations par m2.

m Performances sur bacs longue portée

’ Ep (mm) : 50 0 60 | 70 | 80 | 90A160 ‘
OHN possibles (mm) <132 <150 =150 <180 <200

m Performances acoustiques

Valeurs d’affaiblissement acoustique avec toles d’acier nervurées (TAN) pleines ou perforées

. . ‘Indice d’affaiblissement : o ‘ .
Configuration ' acoustiqueendB Affaiblissement R en dB : Référence RE
membrane bitume bicouche fresee : Frese e sz sz s acoustique
PRWGC) ¢ R, i R, i 125Hz : 250 Hz : 500 Hz (1000 Hz 2000 Hz:4000 Hz:
Bac acier, ép. 0,75 mm
Panotoit Tekfi 2, ép. 120 mm
Bac acier perforé de type SPS
Parvacoustic, ép. 30 mm 33(-1;-4) 32 29 23,7 22,3 26,1 39,5 54,7 70,2 CSTB AC16-26061921/2
Panotoit Tekfi 2, ép. 160 mm

FX=h-5) 38 34 24,5 25,8 34,4 47,0 64,9 76,5 CSTB AC16-26061921/1

Valeurs d’absorption acoustique avec toéles d’acier nervurées perforées

Configuration Affaiblissement R en dB Référence RE

[ et W :
membrane bitume bicouche | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz : 1000 Hz 2000 Hz:4000 Hz: acoustique

Bac acier perforé de type SPS
Parvacoustic, ép. 30 mm 0,45 0,85 1,00 1,00 1,00 0,80 1 CSTB AC16-26061921/2
Panotoit Tekfi 2, ép. 160 mm




zones technigues
et systemes photovoltaiques

BATIMENTS METALLIQUES
Etanchéité

Isolation a trés haute performance thermique support d’étanchéité
pour zones techniques et systéemes photovoltaiques

isolation mixte a base de panneaux de laine de roche Protect LR C sous isolant

polystyréne Epsitoit 25 sous revétement d'étanchéité bitumineux. Le systeme ETNA est .

conseillé pour les zones techniques pour tous types de batiments y compris ERP m Atouts de Ia SOIutlon
Avantages de la laine minérale (feu, acoustique)
et du PSE (légéreté, rapport performance
thermique / prix). Systéme ETNA est validé
par Avis Technigue n° 5/14-2383. Epaisseur
applicable jusqu’a 310 mm en un seul lit.

Joint Protect LR-C

Revétement d’étanchéité

Fixation mécanique
de I'isolant PSE

— EPSITOIT 20 OU EPSITOIT 25

Conductivité D : 0,036 W/(mK
thermique : mio
Résistance ala : csao) | 100 kP
compression o = a
Réaction : E | : £
au feu : Euroclasse :

B sous 20 kPa a 80°C
Classe de : UEAte i (sous revétement apparent)
compression C sous 40 kPa a 60°C

(sous protection lourde)

Protect LR-C

Fixation mécanique du
revétement d’étanchéité

Fixation mécanique
de l’isolant Protect LR-C

Bac acier

m Performances thermiques Valeurs de déperdition U paroi

Ep Prot:iiall_R B 10 120 130 140 150 160 170 180 190 200 i 220 : 240 260 280 300 320 360
(mm) + Epsitoit 20 60+50:60+60: 60+70 : 60+80 : 60+90 :60+100: 60+110 :60+120:60+130:60+140:60+160:60+180:60+200:60+220:60+240:60+260:60+300
R (M2K/W) 295 325 355 385 410 440 470 500 530 560 620 675 735 75 | &5 910 10,30
U, (W/(M2.K)) 035 032 030 028 026 024 023 022 021 020 018 017 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformément aux arrétés de la reglementation thermique.
Hypotheéses : bicouche bitume, fixation de diamétre < 6,3 mm, 4 fixations par m2.

m Performances acoustiques Valeurs d'affaiblissement acoustique avec toles d’acier nervurées (TAN) pleines ou perforées

‘Indice d’affaiblissement : o ‘ .
Configuration ' acoustiqueendB Affaiblissement R en dB : Référence RE

membrane bitume bicouche P : : R R e e et acoustique
PRWCC) ¢ R, i R, i 125Hz : 250 Hz : 500 Hz (1000 Hz 2000 Hz:4000 Hz:
Bac acier plein, ép. 0,75 mm
Protect LR C, ép. 60 mm 36(-1;-6) &5 30 19,9 23,1 30,8 44,4 59,7 71,0 FCBA n°404/14/86/3/B
Epsitoit 25, ép. 110 mm
Bac acier perforé de type SPS
Protect LR C, ép. 60 mm 35(-2;-6) &3 29 17,8 21,8 29,5 &e)5 52,4 65,7 FCBA n°404/14/86/2/B
Epsitoit 25, ép. 110 mm

Valeurs d’absorption acoustique avec téles d’acier nervurées perforées

Configuration Affaiblissement R en dB Référence RE

[ s QW h
membrane bitume bicouche { 125Hz | 250 Hz | 500 Hz : 1000 Hz 2000 Hz:4000 Hz: acoustique

Bac acier perforé de type SPS
Protect LR C, ép. 60 mm 0,60 0,80 0,90 0,95 0,95 0,80 0,95 FCBA n° 404/14/86/5/B
Epsitoit 25, ép. 110 mm
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zones technigues
et systemes photovoltaiques

Isolation thermique support d’étanchéité pour zones techniques
et systemes photovoltaiques en polystyréne expansé

Isolation a base de panneaux de polystyréne expansé Epsitoit Acier fixés
mécaniquement sous étanchéité bitumineuse. La solution conseillée pour les zones.
Solution avec isolant leger en cas de contrainte de poids. Solution sans contrainte feu.

m Atouts de la solution

Sous Avis Technigue n° 5/10-2126
(nouveau numeéro a venir)

Dallettes béton

’%— Revétement d’étanchéité

Fixation mécanique
du revétement d’étanchéité

EPSITOIT ACIER

Conductivité D 0036 W/(mK
thermique ’ (mi
Résistanceala : csaoy 100 kP
compression (L = a
Réaction : E | : Al
au feu : Euroclasse:

o : " 'Bsous20kPaag80°C
Classe de  UBALe | (sous revétement apparent)
compression  : : C sous 40 kPa & 60°C

:......(sous protection lourde)......

Fixation mécanique
de l’isolant

Bac acier

m Performances thermiques valeurs de deperdition U paroi

Ep (mm) 50 i 60 : 70 : 80 : 90 :100: 110 | 120 : 130 : 140 | 150 : 160 : 170 : 180 : 190 : 200 : 210 : 220 : 230 : 240 : 250 : 260
R (M2K/W) 1,40 165 195 225 250 280 310 335 365 395 420 450 480 505 535 560 590 620 6,45 6,75 705 730
U, (W/(M2K)) 0,66 057 049 043 0,40 0,36 0,33 0,30 0,28 0,26 025 0,23 0,22 0,21 020 019 018 018 0J17 016 016 0I5

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformément aux arrétés de la reglementation thermique.
Hypotheéses : bicouche bitume, fixation de diamétre < 6,3 mm, 4 fixations par m?.




BATIMENTS METALLIQUES
Etanchéité

Solutions toitures terrasses
vegetalisees
Isolation thermique pour toiture végétalisée inaccessible

isolation a base de panneaux de laine de roche Panotoit Tekfi 2 .
sous étanchéité et systeme de végétalisation. . Atpults, de Ia,SOIUtlon
L . . .- . Systéme validé par Avis Technique

a solution conseillée pour tous types de batiment y compris ERP. n° 5/14-2378. Mise en ceuvre

traditionnelle selon les regles
professionnelles de la CSFE.

Substrat végétal
Couche drainante
/— Revétement d’étanchéité
Fixation mécanique de l’isolant
— PANOTOITTEKFI2

Conductivité
thermique

1D 0,040 W/(m.K)

Résistanceala : 80 kPa pour e <100 mm

compression  : csao 70 kPa pour e =105 mm
Réaction : :
Euroclasse Al
au feu : :
Classe de : :
compression  : UEAtc ¢
Bac acier
m Performances thermiques
Valeurs de déperdition U paroi
180 : 200 : 220 : 240 : 260

Ep(mm) : 50 : 60 | 70 : 80 ! 90 (100 : 110 : 120 : 130 : 140 : 150 :@ 160 { 80+100 | 1004100 | T10+110 : 1204120 | 130+130

R (M%K/W) 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 6,50
U (W/(M2K)) 073 063 055 049 044 040 037 034 032 030 0,28 0,26 0,24 0,22 0,20 0,19 0,17

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformement aux arrétés de la reglementation thermique.
Hypothéses : bicouche bitume, fixation de diamétre < 6,3 mm, 4 fixations par m2.

m Performances sur bacs longue portée

’ Ep (mm) 50 60 70 80 90 A 160 ‘
OHN possibles (mm) <132 <150 =150 =180 =200

m Performances acoustiques

Valeurs d'affaiblissement acoustique avec toéles d’acier nervurées (TAN) pleines ou perforées

iIndice d’affaiblissement e ‘ .
Configuration ' acoustiqueendB Affaiblissement R en dB ‘ Référence RE

membrane bitume bicouche e : : R IS e e e e acoustique
PR(CC) ¢ R, i R, {125Hz 250 Hz : 500 Hz {1000 Hz :2000 Hz:4000 Hz:
Bac acier, ép. 0,75 mm

Panotoit Tekfi 2, ép. 120 mm

Bac acier perforé de type SPS
Parvacoustic, ép. 30 mm 33(-1;-4) 32 29 23,7 22,3 26,1 39,5 54,7 70,2 CSTB AC16-26061921/2
Panotoit Tekfi 2, ép. 160 mm

39(-1;-5) 38 34 24,5 25,8 34,4 47,0 64,9 76,5 CSTB AC16-26061921/1

Valeurs d’absorption acoustique avec toéles d’acier nervurées perforées

Configuration Affaiblissement R en dB o Référence RE
membrane bitume bicouche . 125Hz | 250 Hz . 500 Hz : 1000 Hz 2000 Hz. 4000 Hz: : acoustique
Bac acier perforé de type SPS

Parvacoustic, ép. 30 mm 0,45 0,85 1,00 1,00 1,00 0,80 1 CSTB AC16-26061921/2
Panotoit Tekfi 2, ép. 160 mm



toitures terrasses vegetalisées

BATIMENTS METALLIQUES
Etanchéité

Isolation thermique pour toiture végétalisée inaccessible

en polystyrene expanse

Isolation a bas de panneaux de polystyrene expansé Epsitoit Acier m Atouts de la solution
* Sous Avis Technique n° 5/10-2126

fixés mécaniguement sous étanchéité et systéme de végétalisation. . uen®
(nouveau n° a venir). Mise en

Solution avec isolant léger en cas de contrainte de poids. ceuvre traditionnelle selon les regles
professionnelles de la CSFE.

* Solution sans contrainte feu.

Substrat végétal
Revétement d’étanchéité

Fixation mécanique
du revétement d’étanchéité

EPSITOIT ACIER

Conductivité

thermique 1D 0,036 W/(m.K)
Résistance ala : csaoy 100 kP
compression (O = a
Réaction g | : Al
au feu : Euroclasse :

B sous20 kPa a 80°C
Classe de : UEAte : (sous revétement apparent)
compression  : : C sous40 kPa a 60°C

(sous protection lourde)

Fixation mécanique
de l’isolant

Couche drainante

s

Bac acier

m Performances thermiques Valeurs de déperdition U paroi

Ep (mm) 50 i 60 : 70 : 80 : 90 :100: 110 | 120 : 130 : 140 : 150 : 160 : 170 : 180 : 190 : 200 : 210 : 220 : 230 : 240 : 250 : 260

R (M2.K/W) 140 165 195 225 250 280 310 335 365 395 4,20 450 480 505 535 560 590 620 645 6,75 705 730
U, (W/(M2K)) 066 057 0,49 0,43 0,40 0,36 0,33 0,30 0,28 0,26 0,25 0,23 0,22 0,21 020 0,19 018 018 017 016 016 0I5

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformément aux arrétés de la reglementation thermique.
Hypothéses : bicouche bitume, fixation de diamétre < 6,3 mm, 4 fixations par m?.
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toitures terrasses vegetalisées

BATIMENTS METALLIQUES
Etanchéité

Isolation a trés haute performance thermique pour toiture
végétalisée inaccessible

Isolation mixte a base de panneaux de laine de roche Protect LR C m Atouts de la solution
: . PP 2 LA p Systeme ETNA validé par Avis Technique
sous isolant polystyrene Epsitoit 20 sous étanchéité et systeme de ne 5/14-2383, Epaisseur de complexe isolant
végeétalisation pour tous types de batiments y compris ERP. possible jusqu’a 310 mm. Combine les
avantages de la laine minérale (feu, acoustique)
et du PSE (légéreté, rapport performance
thermique / prix)

Joint Protect LR-C

Substrat végétal

Couche drainante

Fixation mécanique

/ de Pisolant Epsitoit 20

EPSITOIT 20
Conductivité i
thermique 1D 0,036 W/(m.K)
Résistance ala : csao) | 100 kP
compression o = a
Réaction E | : £
au feu : Euroclasse :

: B sous 20 kPa a 80°C
Classe de . UBAte | (sous revétement apparent)
compression : : C sous 40 kPa a 60°C

(sous protection lourde)

Protect LR-C

Fixation mécanique du revétement
d’étanchéité

Revétement d’étanchéité

Fixation mécanique
de lisolant Protect LR-C

Bac acier
m Performances thermlques Valeurs de déperdition U paroi
Ep Pro;‘:taiR c M0 {120 130 140 150 160 . 170 180 : 190 : 200 220 . 240 = 260 . 280 . 300 : 320 . 360
(mm + Epsitoit 20 60450 : 60+60 : 60+70 : 60+80 : 60+90 :60+100: 60+110 :60+120:60+130:60+140:60+160:60+180:60+200:60+220:60+240:60+260:60+300
R (Mm2.K/W) 2,90 3,15 345 375 400 430 460 485 515 545 6,00 6,55 70 7,70 8,25 8,80 9,95
UP (W/(m2.K)) 0,36 0,33 0,31 0,29 026 025 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,12

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformément aux arrétés de la réglementation thermique.
Hypothéses : bicouche bitume, fixation de diamétre < 6,3 mm, 4 fixations par m2.

m Performances acoustiques

Valeurs d’affaiblissement acoustique avec toles d’acier nervurées (TAN) pleines ou perforées

. . iIndice d’affaiblissement e ‘ .
Configuration ' acoustiqueendB Affaiblissement R en dB ‘ Référence RE
membrane bitume bicouche G : R IS e e e e acoustique
PR(CGC) ¢ R, { R, {125Hz 250 Hz : 500 Hz {1000 Hz:2000 Hz:4000 Hz:
Bac acier plein, ép. 0,75 mm

Protect LR C, ép. 60 mm 36(-1;-6) 55 30 19,9 23] 30,8 44,4 59,7 71,0 FCBA n° 404/14/86/3/B

Epsitoit 20, ép. 110 mm
Bac acier perforé de type SPS

Protect LR C, ép. 60 mm 35(-2;-6) 33 29 17,8 21,8 29,5 39,5 52,4 65,7 FCBA n° 404/14/86/2/B

Epsitoit 20, ép. 110 mm

Valeurs d’absorption acoustique avec téles d’acier nervurées perforées

Configuration Affaiblissement R en dB Référence RE

[ s QW :
membrane bitume bicouche | 125Hz | 250 Hz | 500 Hz : 1000 Hz 2000 Hz:4000 Hz: acoustique

Bac acier perforé de type SPS
Protect LR C, ép. 60 mm 0,60 0,80 0,90 0,95 0,95 0,80 0,95 FCBA n° 404/14/86/5/B
Epsitoit 20, ép. 110 mm



BATIMENTS BETON
Etanchéité
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Sommaire

Isolation des toitures
etanchees pour les batiments
a enveloppe beton

Les toitures terrasses en éléments porteurs béton permettent de nombreuses possibilités d'usage et
d'accessibilité : toitures végétalisées, accessibles piétons ou vehicules, a zones techniques et pour
lesquelles il existe pour chacune d'entre elles une solution d'isolation ISOVER adaptée. L'approche
multimatériaux d'isolation, choisie par ISOVER permet de vous proposer la meilleure solution produit
pour chague besoin et exigence.

m Solutions toitures inaccessibles
chemin circulation

m Solutions toitures zones technigues
m Solutions toitures terrasses vegetalisees

m Solutions toitures terrasses
accessibles pietons

m Solutions toitures terrasses
accessibles véhicules
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BATIMENTS BETON
Etanchéité

Solutions toitures inaccessibles
chemin circulation

- »

Isolation thermique support d’étanchéité
sous protection lourde

Isolation a base de panneaux de polystyrene expansé Epsitoit 20
sous étanchéité bitumineuse.

m Atouts de la solution

Solution économique. Solution validée

par Avis Technique n° 5/12-2321.
Lestage gravier Compatible avec les revétements
d’étanchéité autoadhésifs apparents.
Protection meuble (gravier) optionnelle.
Epaisseur d’isolant possible jusqu’a
400 mm: nous consulter.

Revétement d’étanchéité

Ecran d’indépendance

' (optionnel)
EPSITOIT 20
Conductivité : \D : 0,036 W/mK
AN thermique 4 (MK

Pare-vapeur Résistanceala : oS0y | 100 kP
compression a - = a

Support magonné Reaction ‘Euroclasse E

PP ¢ au feu :Euroclasse :
B sous 20 kPa a 80°C
Classe de i : &
UEAtc (sous revétement apparent)

compression C sous 40 kPa a 60°C
: (sous protection lourde)

m Performances thermiques Valeurs de déperdition U paroi

| Ep (mm) 50 : 60 : 70 : 80 : 90 :100: 110 : 120 : 130 : 140 : 150 : 160 : 170 : 180 : 190 : 200 : 220 : 240 : 250 : 260 : 300 : 350 : 400

R(m2.K/W) 140 165 195 225 250 280 310 335 3,65 3,95 4,20 4,50 480 505 535 560 620 6,75 705 730 845 9,85 11,25
U, (W/(m2K)) 060 052 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,28 0,25 0,24 0,22 0,21 0,20 019 018 017 015 014 014 013 01 010 0,09
Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformement aux arrétés de la reglementation thermique

Isolation thermique inversée sous protection lourde

Isolation a base de panneaux de polystyrene extrudés

Roofmate™ SL-X ou SL-A sur étanchéité bitumineuse. m Atouts de la solution
Protection lourde Protection de I'étanchéité contre les
type gravillon chocs thermiques et mécaniques.

Solution légere.Haute performance
thermique. Solution validée par Avis
Roofmate™ L ;
oofmate™ LG Technique n° 5/15-2456. Pente nulle
) admise. Technique déconstructible.
Techno-textile

Roofmate™ MK

ROOFMATE™
SL-X ‘ SL-A
Conductivité : W | 0028BW/mK)de60380mm {0033 W/AmK) de 30 a80mm
\ thermique H {0,029 W/(m.K) de 90 2200mm | 0,034 W/(m.K) de 90 & 200mm

Etanchéité Résistanceala : c : e : 00k

compresson | S5O/ > 300 kPa : >300 kPa
Support Reaction  Euroclasse | E ‘ E

. au feu : : :

magonné R O JOOO OO SO

m Performances thermiques valeurs de déperdition U paroi

{220 | 240 i 280 : 300 : 320 : 340 : 400
100+120:120+120° 140+140 {150+150:160+160:170+170 200+200

Roofmate™ sL-X 0,42 0,32 0,27 023 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10 0,10 0,09 008 0,07
Roofmate™sL-A 049 0,38 0,32 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 on 0,10 0,09

Ep(mm) | 60 : 80 @ 100 : 120 : 140 : 160 : 180 @ 200
U, (W/(m2.K))

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformement aux arrétés de la reglementation thermique
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toitures inaccessibles
chemin circulation

BATIMENTS BETON
Etanchéité

Isolation thermo-acoustique support d’étanchéité soudable

Isolation a base de panneaux de laine de verre Panotoit Confort Soudable sous
étanchéité bitumineuse. Pour tous types de batiments y compris les ERP m Atouts de la solution

Solution validée par Avis Technique
Ixxo (n°5/13-2363 (Panotoit Confort
Soudable) et n° 5/15-2450 (Ixx0).
Compatible avec les revétements
d'étanchéité bitumineux soudable.

Protection de I’étanchéité Gain de temps de pose.

type gravillons (optionnelle selon
le revétement d’étanchéité)

PANOTOIT CONFORT SOUDABLE ou IXXO ___

M

a 14 Ait A Conductivité :
Revétement d’étanchéité thermi 2D 0,038 W/(m.K) {0,039 W/(mK)
. - ermique H
bitumineux e e H
. Résistance ala : K K
Pare-vapeur collé compression SO 40 kPa i 50kpa
en plein e s : -
Réaction ‘ Euroclasse ‘ F F
Support magonné aufeu - S :
Classe de : :
. UEAtc B ; B

compression
m Performances thermiques
Panotoit Confort Soudable valeurs de déperdition U paroi Avec un premier lit de Panotoit Confort

{ 180 200 : 220 : 240 @ 260
80+100 {100+100 110+110 £120+120130+130

R (M2K/W) 1,55 1,80 2,10 2,35 2,60 2,85 SiS 3,40 3,65 3,90 4,20 4,70 5,20 5,70 6,30 6,80
U, (W/(M2K)) 0,55 0,48 0,42 0,38 0,35 0,32 0,29 0,27 0,25 0,24 0,22 0,20 0,18 0,17 0,15 0,14

Ep(mm) | 60 : 70 | 8 : 90 : 100 : 110 : 120 | 130 : 140 : 150 @ 160

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des regles th.U et sont fournies a titre indicatif conformement aux arrétés de la reglementation thermique

m Performances thermiques
[XXO valeurs de déperdition U paroi Avec un premier lit ’Alphatoit 37

{140 | 150 : 160 : 170 180 : 200 : 220 | 240 | 260
100+40 | 110+40 | 120=40 | 130+40 | 140+40 | 160+40 | 180+40 | 200+40 | 200+60

R (M2K/W) 1,00 1,50 2,05 2,55 3,05 3,30 3,70 3,95 4,20 4,50 4,75 5,30 5,85 6,40 6,90
U, (W/(M2K)) 0,79 0,56 0,43 ©15 0,30 0,28 0,25 0,24 0,22 0,21 0,20 0,18 0,16 0,15 0,14

Ep(mm) | 40 | 60 . 80 : 100 @ 120 : 130

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformément aux arrétés de la reglementation thermique

Isolation support d’étanchéité en rénovation

Isolation a base de panneaux de polystyrene extrudé Roofmate™ SL-X ou SL-A sur

étancheéité bitumineuse et sur isolation existante. Complément d'isolation des terrasses | | Atouts de Ia SOIution

étanchées et insuffisamment isolées, pour tous types de batiments y compris ERP Solution validée par Avis Technique
n°® 5/15-2456. Pente nulle admise.
Technique déconstructible. Protection
de I'étanchéité contre les chocs
thermiques et mécaniques.

Techno-textile

‘/—

Roofmate™ MK

ROOFMATE™
‘\ SL-X ‘ SL-A

Etanchéité existante  conguctivite D 0,028 W/(mK) de 60 280mm | 0,033 W/(m.K) de 30 3 80mm
thermique © 0,020 W/(mK)de 90 4200mm 0034 W/(mK) de 90 4 200mm

Isolant existant Résistance 4la o o o
compression | SO/ =300 kPa ‘ =300 kPa
Réaction : : :

Pare-vapeur {Euroclasse : E : E

au feu

m Performances thermiques valeurs de déperdition U paroi

220 | 240 i 280 : 300 : 320 : 340 : 400
100+120:120+120° 140+140 {150+150160+160:170+170 200+200

Roofmate™sLx 042 032 027 023 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10 0]0 0,09 008 0,07
Roofmate™sL-A 049 0,38 0,32 027 024 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 on 0,10 0,09

Ep(mm) | 60 : 80 : 100 : 120 : 140 : 160 : 180 @ 200
U, (W/(m2K))

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformement aux arrétés de la reglementation thermique



BATIMENTS BETON
Etanchéité
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Solutions toiture zones technigues

Isolation thermique support d’étanchéité pour zones techniques

sous protection lourde

Isolation a base de panneaux de polystyrene expansés Epsitoit 20 collés sous étanchéité
bitumineuse sous protection lourde. Pour tous types de batiments y compris ERP.
NB : L'Epsitoit 20 est de classe C sous protection lourde.

Protection lourde
type dallettes préfabriquées
sur non tissé

\—_

Revétement d’étanchéité

m Atouts de la solution

Solution économique : excellent rapport
performances thermiques/prix. Solution
validée par Avis Technique n° 5/12-2321.
Solution sous protection lourde de type
dallettes préfabriquées.

Pare-vapeur collé

en plein

\ Support maconné

m Performances thermiques Valeurs de déperdition U paroi

EPSITOIT 20
Conductivité \D 0,036 W/(mK
thermique 4 (mK)
Résistance ala : cs o 00Kk
compression 0 = a
Réaction E I : c
au feu : Euroclasse :
B sous 20 kPa a 80°C

Classe de : &

UEAtc (sous revétement apparent)

compression C sous 40 kPa a 60°C

¢ (sous protection lourde)

Ep (mm) 50 i 60 | 70 : 80 : 90 :100: 110 : 120 : 130 : 140 : 150 : 160 : 170 : 180

R (M2K/W) 1,40 165

U, (W/(M2K)) 0,60 0,52 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,28 0,25 0,24 0,22 021 0,20 019 018 017 015 014 0,14 0,13 OMN

190 : 200 : 220 : 240 : 250 : 260 : 300 : 350 : 400

1,95 2,25 2,50 2,80 3]0 3,35 3,65 3,95 4,20 4,50 4,80 505 535 560 6,20 6,75 705 730 8,45 9,85 1,25

0,10 0,09

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformement aux arrétés de la reglementation thermique

Isolation thermique support d’étanchéité pour zones techniques

pour revétement autoprotégé

Isolation a bas de panneaux de polystyrene expansé Epsitoit 25 fixés collés sous
étanchéité bitumineuse apparente.

Protection lourde
type dallettes préfabriquées
sur non tissé

\—_

Revétement d’étanchéité

m Atouts de la solution

Excellent rapport performances
thermiques/prix. Solution validée par
Avis Technigue n° 5/14-2369. Solution
légére sans protection lourde.

Pare-vapeur collé

en plein

\ Support maconné

m Performances thermiques Valeurs de déperdition U paroi

EPSITOIT 25
Conductivité WD 0,034 W/(mK
thermique ' ™o
Résistanceala : cs a0 150 kP
compression () : °
Réaction "Eurodl H E
a0 fou : Euroclasse
Classe de : H

. UEAtc ¢

compression

Ep (mm) 50 i 60 | 70 : 80 : 90 :100: 110 : 120 : 130 : 140 : 150 : 160 : 170

R (M2.K/W) 1,45

180

1,75 2,05 2,35 2,60 290 3,20 3,50 3,80 4,10 4,40 4,70 500 525 555 585 6,15
U, (W/(M2K)) 0,58 0,49 0,43 0,38 0,35 0,32 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 0,20 0,19 018 017 0,16 0,6

190 : 200 : 210 : 220 : 230 : 240 : 250 : 270 : 300

6,45 6,75 7,05 735 790 8,80
015 014 014 013 012 0N

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformement aux arrétés de la reglementation thermique



BATIMENTS BETON
Etanchéité

toitures zones techniques

Isolation thermique inversée pour zones techniques

sous protection lourde

Isolation inversée a base de panneaux de polystyrene extrudés Roofmate™ SL-X ou SL-A
sur étanchéité bitumineuse.

Protection lourde (gravillon)

pour rétention temporaire

des eaux de pluie

Protection de I'isolant

m Atouts de la solution
Solution validée par Avis Technique
n° 5/15-2456. Pente nulle admise.
Technique déconstructible. Protection
de I'étanchéité contre les chocs

/ . L thermiques et mécaniques.
(dallettes préfabriquées) ‘qu lqu
— - Litdesable
T/ Nontissé
AN ROOFMATE™
Techno-textile
Roofmate™ MK R ,,,SL-X,,,, ,,,,,,, SL-A .
(optionnel) Conductivité D 0,028 W/(m.K) de 60 & 80mm 0,033 W/(m.K) de 30 8 80mm
. thermique 0,029 W/(mK) de 90 4200mm : 0,034 W/(m.K) de 90 4 200mm
Non tissé O R N -
E héité Résistanceala : :
tanchéité compression CS0/Y) : =300 kPa =300 kPa
Support magonné Réaction ‘Euroclasse‘ E ‘ E
au feu : : :
m Performances thermlques Valeurs de déperdition U paroi
: : i 220 : 240 : 280 : 300 : 320 : 340 : 400
Ep(mm) : 60 : 80 [ 100 : 120 ' 140 : 160 . 180 | 200 55,156:1204120! 140+140 {150+150 160+160:170+170 200+200
U OW/m2K) Roofmate™sLx 042 032 027 023 020 0,8 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10 0Jj0 0,09 008 0,07
m-<..
° Roofmate™ sL-A 0,49 0,38 0,32 0,27 0,24 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 on 0,10 0,09

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformement aux arrétés de la reglementation thermique

Solutions toitures
terrasses vegetalisees

Isolation thermique support d’étanchéité
pour végétalisation extensive de toiture

Isolation a bas de panneaux de laine de roche Panotoit Tekfi 2 ou de panneaux de
polystyrene expansés Epsitoit 20 fixés collés sous étanchéité bitumineuse
Pour toiture avec complexe de végétalisation d'épaisseur inférieure a 0,30 m

TEKFI 2 ou EPSITOIT 25

m Atouts de la solution
Solution validée par Avis Techniques
Conforme aux regles professionnelles
CSFE « Terrasses et toitures
végétalisées ».

Substrat végétal

Couche filtrante
_— TEKFI 2 EPSITOIT 25
. Conductivité :
——————————— Couche drainante thermique . P 0,040 W/(m.K) 0,034 W/(m.K)
- Resistanceala : ¢ 80 KkPa pour e = 100 mm
Techno-textile compression ST 1 70 4pa pour e = 105 mm =150kPa
Roofmate™ MK SRt SR RO
tionnel) Reaction ‘Euroclasse’ Al ‘ E
\— (op au feu :Euroclasse : :
\ Etanchéité Classa o . ‘ .
Support maconné  compression . 7 S
m Performances thermiques Panotoit Tekfi 2 valeurs de déperdition U paroi
; : ‘ : ‘ 1 2 22 24 2
Ep(mm) | 50 | 60 | 70 . 80 . 90 : 100 : 10 : 120 @ 130 : 140 @ 150 : 160 ‘8051%0‘100?%0‘ no+1?o ‘12o+1%o‘130$?30
R(M2K/W) 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 450 500 550 600 6,50
U,(W/(M2K)) 066 056 049 044 040 036 033 031 028 027 025 023 021 019 017 016 05

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformement aux arrétés de la reglementation thermique

m Performances thermiques Epsitoit 20 valeurs de déperdition U paroi

Ep (mm) 50 : 60 : 70 : 80 : 90 (100 : 110 : 120 : 130 : 140 : 150 : 160 : 170 : 180 : 190 : 200 : 220 : 240 : 250 : 260 : 280 : 300 : 350 : 400

1,40 165 1,95 2,25 2,50 2,80 310 3,35 3,65 3,95 4,20 4,50 4,80 505 5,35 560 6,20 6,75 705 730 790 8,45 9,85 1,25
0,10 0,09

R (M2K/W)
U, (W/(M2K)) 0,60 0,52 0,45 0,40 0,36 0,33 0,30 0,28 0,25 0,24 0,22 0,21 0,20 019 0,18 017 015 014 014 013 02 OMN

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des regles th.U et sont fournies a titre indicatif conformément aux arrétés de la reglementation thermique
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toitures terrasses vegetalisées

BATIMENTS BETON
Etanchéité

Isolation thermique inversée
pour végétalisation extensive de toiture ;
m Atouts de la solution

L . . ™
Isolation a base dg panneaux d'e' polystyrene extrudé Roofmate Sollitionivalidéelparavisilechnigue
SL-X ou SL-A collés sur étanchéité bitumineuse n° 5/15-2456. Protection du revétement

d'étanchéité contre les détériorations
Couche drainante
% Substrat végétal

mécaniques. Conforme aux réegles
et toitures végétalisées ».
Techno-textile

professionnelles CSFE. « Terrasses
Roofmate™ MK

ROOFMATE™
SL-X 3 SL-A
Conductivité  : 0 ¢ 0,028 W/(mK)de 60a80mm i 0,033 W/(mK) de 30 a 80m
thermique {0,029 W/(m.K) de 90 4200mm : 0,034 W/(m.K) de 90 & 200m
o Résistance ala : : K : K
Etanchéité compression | 30O/ =300 kPa : =300 kPa
. Réacton . _ - S

Support magonné

au feu : Euroclasse : E : E

Isolation thermique inversée pour végétalisation intensive
de toiture

Isolation a base de polystyrene extrudé Roofmate™ SL-X et SL-A sous étanchéité bitumineuse. Pour la création de terrasse jardin
avec épaisseur de terre végétale variant de 0,30 a plus de 1 métre.

Roofmate™ LG-X

Terre végétale

Couche drainante

ROOFMATE™ SL-X
ou ROOFMATE™ SL-A

Techno-textile
Roofmate™ MK (optionnel)

Etanchéité

Support magonné

m Performances thermiques

Valeurs de déperdition U paroi

220 | 240 i 280 : 300 : 320 : 340 : 400
100+120:120+120° 140+140 {150+150:160+160:170+170 200+200

Roofmate™sL-x 042 0,32 027 023 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10 0]j0 0,09 008 0,07
Roofmate™sL-A 049 0,38 0,32 0,27 024 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 omn 010 0,09

Ep(mm) | 60 : 80 : 100 | 120 : 140 @ 160 : 180 @ 200
U, (W/(mZ.K))

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformement aux arrétés de la reglementation thermique
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BATIMENTS BETON
Etanchéité

Solutions toitures terrasses
accessibles pietons

Isolation thermique support d’étanchéité sous protection lourde
pour toiture accessible aux piétons

isolation a base de panneaux de polystyrene expansé Epsitoit 25 posés sous étanchéité
bitumineuse sous dalles sur plots. Pour tous types de batiments y compris ERP.

m Atouts de la solution

Rapport performances thermiques/
prix. Solution validée par Avis Technique
n° 5/14-2269. Sous protection lourde,
pose libre de lisolant admise sur

le pare-vapeur intermédiaire. Pose

libre du revétement sur un écran
d’'indépendance intermédiaire
Résistance a la compression.

Dalles sur plots
Revétement d’étanchéité

Ecran d’indépendance
(optionnel)

EPSITOIT 25

m

Conductivité :

thermique D 0,034 W/(m.K)
Pare-vapeur Résistance ala : s o 150 kP,

compression 1 = @
Support magonné Réaction .

aufeu :Euroclasse : E

Classe de {UEAe c

compression <

m Performances thermiques vaieurs de deperdition U paroi

| Ep (mm) 50 : 60 : 70 : 80 : 90 :100: 110 : 120 : 130 : 140 : 150 : 160 : 170 : 180 : 190 : 200 : 210 : 220 : 230 : 240 : 250 : 270 : 300

R(M2K/W) 145 175 2,05 2,35 2,60 2,90 3,20 3,50 3,80 4,10 4,40 4,70 500 525 555 585 6,15 6,45 6,75 705 735 790 8,80
U, (W/(M2K)) 0,58 0,49 0,43 0,38 0,35 0,32 0,29 0,27 0,25 0,23 0,21 0,20 019 018 017 016 016 015 014 014 013 0J2 O

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformement aux arrétés de la reglementation thermique

Isolation thermique inversée pour toiture accessible
aux piétons

isolation a base de panneaux de polystyrene extrudés Roofmate™ SL-X et SL-A fixés
sur étanchéité bitumineuse sous protection lourde adaptée a la circulation des piétons.

m Atouts de la solution

Solution validée par Avis Technique n®
5/15-2456. Large choix de protections
lourdes et de finitions. Isolation thermique
haute performance optimisée avec le
systéme minK Insensible a I'eau. Protection
du revétement d’étanchéité contre les
détériorations mécaniques.

Protection lourde (dalles sur
plots, carrelages, dallettes)

Roofmate™ LG-X

¢ .ﬁ Non tissé
ROOFMATE™
e— Techno-textile SL-X SL-A
Roofmate™ MK e R o
(O tionnel) Conductivité ) 0,028 W/(m.K) de 60 a 80mm 0,033 W/(mXK) de 30 8 80mm
P thermique {0,029 W/(mK) de 908200mm i 0,034 W/(m.K) de 90 & 200mm
Non tissé Resistanceala - o 1o/yy 300 kP 300 kP
. = a = a
Etanchéité compressien .. OSSO SOOI UOR OO ORI O
Réaction : E | : £ : £
Support au feu : Euroclasse: :
mag¢onné T

m Performances thermiques valeurs de déperdition U paroi

220 | 240 i 280 : 300 : 320 : 340 : 400
100+120:120+120° 140+140 {150+150:160+160:170+170 ¢ 200+200

Roofmate™ sL-X 0,42 032 027 023 0,20 0,18 0,16 0,14 0,13 0,12 0,10 0]j0 0,09 008 0,07
Roofmate™sL-A 049 0,38 0,32 027 024 0,21 0,19 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 on 010 0,09

Ep(mm) | 60 : 80 @ 100 : 120 : 140 : 160 : 180 @ 200
U, (W/(m?K))

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des regles th.U et sont fournies a titre indicatif conformement aux arrétés de la reglementation thermique
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BATIMENTS BETON
Etanchéité

Solutions toitures terrasses
accessibles vehicules

Isolation thermique inversée pour toiture = Atouts de la solution

- V& - V é
accessible aux véhicules légers et lourds Selutilen vl - A Teehmigus
n° 5/11-221. Isolation des parkings
isolation a base de panneaux de polystyréne extrudés Roofmate™ 500-A ou 500-B (pente < 5%) et des rampes d’acces
sur étanchéité bitumineuse, sous granulat et dalles de compression. (pente < 18%). Tres forte résistance a

la compression et au fluage.

Solin ou costiére si acrotére
périphérique

Dalle de compression armée

Roofmate™ SL-X
ou Roofmate™ SL-A

Non tissé

Lit de granulats

Non tissé

Techno-textile
Roofmate™ MK

////\\

Etanchéité

Support magonné

FLOORMATE™ 500-A (VL)

FLOORMATE™ 700-A (PL) :
| FLOORMATE™500-A (VL) | FLOORMATE™ 700-A (PL)

. 0034 W/(mKyde d0a70mm ) yzy \v /i k) de 40 & 70mm
2D ¢ 0,035 W/(m.K) de 80 a120mm : 0,035 W/(m.K) de 80 & 120mm
. 0,036 W/(mK) de 130 a200mm | > :

Conductivité
thermique

Résistance a la

compression | CS(0) =500 kPa : =700 kPa
Réaction e

au feu E

m Performances thermiques Valeurs de déperdition U paroi

bbb i i bbb i 220 | 240 | 260 | 300 | 320 | 360 | 400
Ep (mm) [ 40 {50 : 60 : 80 100 120 : 140 : 160 : 180 : 200 ' ;.196 | 1504120 | 120+140 | 150+150 | 160+160 | 180+180 | 200+200

Up Floormate™ 500-A
e, (s 0,75 0,63 0554 043 0,35 0,30 0,26 0,23 0,21 0,9 0,17 0,15 0,14 0,13 0,12 on 0,10

‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ i 140 | 160 i 180 i 200 i 220 : 240
Ep (mm) [ 40 1 50 : 60 © 80 100 120 54,5, | go+80 | 80+100 | 100+100 | 100+120 | 120+120

Up Floormate™ 700-A
G, (o 0,75 0,63 0554 043 0,35 0,30 0,26 0,23 0,21 0,19 0,17 0,15

Les valeurs de déperdition Up sont calculées a partir des régles th.U et sont fournies a titre indicatif conformement aux arrétés de la reglementation thermique



Les isolants

Les pages suivantes présentent les produits isolants de toutes les solutions d'étanchéité proposées
pour les toitures étanchées acier, béton et bois. Vous y trouverez les caractéristiques utiles
a VoS prescriptions ou mises en ceuvre ainsi que leurs références et conditionnement pour choisir

dans les meilleurs conditions.

m Panneaux LLaine de verre
m Panneaux Laine de roche
B Panneaux Polystyrene extrudé

B Panneaux Polystyrene expansée
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BATIMENTS METALLIQUES
Etanchéité

m Références et conditionnement

REF. RD E LON LARG cone
m 3 H H p. . . . H
ISOVER m2K/W mm m m DISPO.
p a o I pnx/pal i m?/pal
- 13164 540 200 1,20 1,00 10 12 [ A
A I h a to I t 3 7 13163 5,25 195 120 1,00 10 12 B
13162 510 190 1,20 1,00 12 14,4 B
13161 500 185 1,20 1,00 12 14,4 B
Panneau de laine de roche pour l’isolation 13160 4,85 180 120 100 12 144 A
thermo-acoustique support d’étanchéité de haute B9 | 40 | W | 120 | 1o 2 L 2
.. . . Revétu d’ ile d 13158 4,55 170 120 1,00 12 14,4 B
résistance mécanique. Revétu d’un voile de verre 13157 445 165 120 100 14 168 B
pour les épaisseurs supérieures ou égales a 100 mm. 13155 430 160 120 1,00 14 16,8 A
13154 45 155 1,20 1,00 14 16,8 B
A : 13165 4,05 150 120 1,00 14 16,8 A
. ) i ) g
CaraCterISthues 13153 3,90 145 120 1,00 16 19,2 B
Isolant thermique certifié : 16/018/1170 pour e > 100 mm 13152 375 140 120 1,00 16 192 A
03/018/344 pour e < 95 mm 13156 3,60 135 1,20 1,00 16 19,2 B
Déclaration des performances (DoP) : 0001-18 ce 13151 3,50 130 120 1.00 16 192 A
13150 5,55 125 1,20 1,00 18 21,6 B
CODE NIVEAU UNITE 68730 3,20 120 1,20 1,00 18 216 A
L . 0,037 pour e >100 mm 13139 310 15 1,20 1,00 20 24 C
tivité th AD W/(m.K
Conductivité thermique 0039 pour e <95 mm /(M 69207 295 10 120 100 20 2% B
Tolérance d'épaisseur d T5 13138 2,80 105 1,20 1,00 20 24 B
- ) , 40 pour e > 100 mm 1317 270 100 120 1,00 20 24 A
Résistance a la compression CS (10) 50 pour e <100 mm kPa 69392 2,30 ) 120 100 2% 288 B
Réaction au feu Euroclasse Al 69391 205 80 1.20 1.00 28 336 A
Stabilité dimensionnelle a 69390 175 70 120 100 32 384 A
température et humidité DS (70,90) <1 % 68790 150 60 1.20 1.00 36 432 A
specifiees Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Absorption d'eau WS <1 kg/m? en B, produit disponible sur fabrication.
a court terme 24 h C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Transmission U . Forme de gonditionnement : Les panneaux de laine de roche sont livrés sur palettes
de la vapeur d'eau bois houssées.
X Conditions de stockage : Les palettes doivent étre stockées a I'intérieur.
Classe de compression UEAtc B

Un stockage temporaire sur chantier des panneaux dans leur emballage d'origine en
bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent favorables. Gerbage 1 sur 2.

m Références et conditionnement

Panotoit

REF. | RD : Ep. :LON.:LARG.:

2 :  DISPO.
C ISOVER : m’K/W : mm m m pn/ pal p“’f/ m¥/pal
onfor
84810 3,40 130 120 0,90 18 2 20,88 B
Panneau de laine de verre pour l'isolation thermo- Gy | 825 | W5 | A0 | @E0 1 2 2078 E
. ) héité de h igidité 82946 315 120 120 090 18 2 2016 A
acoustique support d’étanchéité de haute rigidite 82945 300 5 120 090 20 2 2016 €
et de haute résistance mécanique non revétu. 86203 285 10 120 090 18 2 18,00 B
86204 2,75 105 120 090 20 2 18,00 B
- H 82944 2,60 100 120 090 22 2 18,00 A
™ ] b ) ,

Ca raCterISthueS 86205 2,50 95 120 090 24 2 15,84 C
Isolant thermique certifié : 08/018/530 oo e o O 2 Ol OO 2 52 B
Déclaration des performances (DoP) : 0001-19 q3 823;‘5 12']8 88 ]'28 O’ZO 2 z 15'24 A
Avis Technique : 5/13-2349 82 S I ISR I e 8

82940 1,55 60 120 090 38 2 13,68 A
CODE NIVEAU UNITE Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Conductivité thermique LD 0,038 W/(m.K) B, produit disponible sur fabrication.

. e C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Tolérance d'épaisseur d T5 - X )

- - - Forme de conditionnement : La palette est composée panneaux entiers et repose sur
Résistance a la compression CS (10) 40 kPa des tiers de panneaux Panotoit Confort utilisables (de 2 & 4 selon la taille de la palette).
Réaction au feu Euroclasse Al A2-s1,d0 Conditions de stockage : Les palettes doivent étre stockées a l'intérieur.

Un stockage temporaire sur chantier des panneaux dans leur emballage d'origine en

Stabilité dimensionnelle a bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent favorables. Gerbage 1 sur 2.

température et humidité DS (70,90) <1 %
spécifiées

Absorption d'eau kg/m? en
a court terme WS =1 24 h
Transmission ) MU 1

de la vapeur d'eau

Classe de compression UEAtc B
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m Références et conditionnement

. COND.
REF. i RD i Ep. |LON.LARG: . . .
ISOVER mkK/W: mm: m m pmf/ colis m:/ pnx/ m?/pal
colis | /pal : colis : pal
1EA90625012001000 705 250 120 100 2 4 240 8 9,60
u u ] 1EA90624012001000 6,75 240 120 100 2 4 2,40 8 9,60
E p s I to I t AC I e r IEAS0623012001000 645 230 120 100 2 4 240 8 960
1EA90622012001000 6,20 220 120 100 2 4 240 8 9,60
L. . ) . 1EA90621012001000 590 210 120 100 2 4 240 8 9,60
Panneau rigide a bords droits en polystyréne EA90620012001000 560 200 120 100 3 4 360 12 1440
expansé ignifugé pour isolation thermique JEA90619012001000 535 190 120 100 3 4 360 12 1440
pour toiture sur bac acier. 1EA90618012001000 505 180 120 100 3 4 360 12 1440
1EA90617012001000 4,80 170 120 100 3 4 360 12 1440
s = . 1EA90616012001000 450 160 120 100 3 4 360 12 1440
m Caractéristiques IEA90615012001000 420 150 120 100 4 4 48 16 1920
Isolant thermique certifié : 06/018/411 1EA90614012001000 395 140 120 100 4 4 480 16 1920
Déclaration des performances (DoP) : 0004-01 c € 1EA90613012001000 365 130 120 100 4 4 480 16 1920
1EA90612012001000 3,35 120 120 100 5 4 600 20 24,00
CODE NIVEAU UNITE 1EA90611012001000 310 10 120 100 5 4 600 20 24,00
Conductivité thermique 2D 0,036 W/ 1EA90610012001000 2,80 100 120 100 6 4 720 24 2880
Résist o Cs 10) 100 P 1EA90609012001000 250 90 120 100 6 4 720 24 2880
esistance a s compression : e IEA90608012001000 225 80 120 100 7 4 840 28 3360
A LR Euroclasse E IEAQ0607012001000 195 70 120 100 8 4 960 32 3840
Masse volumique 20(-1/+2) ko/m’ 1EA90606012001000 165 60 120 100 10 4 1200 40 4800
Stabilité dimensionnelle UEAtc 4 mm/m 1EA90605012001000 1,40 50 120 100 12 4 1440 48 5760
. B sous 20 kPa a 80°C . . L . N i ’
Classe de compression UEAtc c sous 40 kPa & 60°C Epaisseurs intermédiaires et jusqu’a 400 mm disponibles : nous consulter.
Disponibilité : C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Forme de conditionnement : L es panneaux Epsitoit Acier sont conditionnés en
colis sous film polyéthyléne. lls sont regroupés par 4 afin de former une fausse
palette. Des cales solidaires du premier colis permettent la manutention par chariot
élévateur.
Conditions de stockage : Les palettes doivent étre stockées a l'intérieur.
Le stockage temporaire sur chantier des panneaux dans leur emballage d'origine
en bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent favorables. Gerbage
intérieur : 1sur 1. Gerbage interdit dans le cas d’'un stockage extérieur temporaire.
Panotoit
] , g ag s
FlbaC 2 m Références et conditionnement
. COND.
L . . REF. | RD | Ep. LON. | LARG. : . ISP
Panneau rigide en laine de roche, de trés haute ISOVER | m*K/W i mm m onx/pal | me/pal )
résistance mécanique, non revétu pour ’isolation
. ST 69462 4,00 160 1,20 1,00 14 16,8 B
rt d’étanchéité. s ' ' -
support d'étanchéite 69461 3,75 150 1,20 1,00 14 16,8 C
. ; 69460 3,50 140 1,20 1,00 16 19,2 B
| Ca raCterIStIqueS 69419 3,30 130 1,20 1,00 16 19,2 B
) o 69418 3,05 120 1,20 1,00 18 216 B
Isolant thermique certifié : 02/018/118 69417 280 10 120 100 20 24 €
Déclaration des performances (DoP) : 0001-18 ce 69416 2,55 100 120 1,00 20 24 B
5 69415 2,35 90 120 1,00 24 28,8 B
EGDE MIVESL) EIIE 69414 210 80 120 100 8 336 A
0,038 pour e <95 mm 69413 1,80 70 1,20 1,00 32 384 C
Conductivité thermique LD 0’03950:{360:20 MM W/(mK) 69412 155 60 120 1,00 36 432 A
0,040 pour e= 135 mm 69454 1,30 50 1,20 1,00 42 50,4 A
. o 69453 1,05 40 1,20 1,00 54 64,8 A
Tolérance d'épaisseur d T5
Résistance a la compression CS (10) 50 kPa Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Réaction au feu Euroclasse Al B, produit disponible sur fabrication.
o - X C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Stabll[te dlmenswonn‘e\}e'a o Conditions de stockage : Les palettes doivent étre stockées a l'intérieur.
tempeﬁature et humidité DS (70,90) =1 % Un stockage temporaire sur chantier des panneaux dansleur emballage d'origine en
spécifiees bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent favorables. Gerbage 1sur 2.
Traction perpendiculaire Forme de conditionnement : Les panneaux de laine de roche sont livrés sur palettes
TR =10 kPa . .
aux faces bois houssées.
Absorption d'eau kg/m2en
a court terme WS =1 24 h
Classe de compression UEAtc B

‘DISPO.

© kgl ©) el © el © el © kel O el O o) O kel ) [eX ) keR O
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BATIMENTS METALLIQUES
Etanchéité

= =

BATIMENTS BETON
Etanchéité

Protect LR-B

Panneau de laine de roche rigide de haute
résistance mécanique aux 4 bords feuillurés,
constituant du systéme Etna pour l'isolation
thermique des batiments métalliques.

m Caractéristiques

Isolant thermique certifié : 02/018/118
Déclaration des performances (DoP) : 0001-18

CODE NIVEAU UNITE
Conductivité thermique LD 0,038 W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur d 5
Résistance a la compression CS (10) 50 kPa
Réaction au feu Euroclasse Al
Stabilité dimensionnelle a
température et humidité DS (70,90) <1 %
spécifiées
Traction perpendiculaire TR =10 KPa
aux faces
Absorption d'eau kg/m2en
a court terme WS =1 24 h
Classe de compression UEAtc B

Epsitoit 20

Panneau en mousse de polystyréne expansé (PSE),
de couleur blanche pour isolation des toitures
terrasses magonnées.

m Caractéristiques

[solant thermique certifié : 06/018/411

Déclaration des performances (DoP) : 0004-01 ce
CODE NIVEAU UNITE

Conductivité thermique LD 0,036 W/(m.K)

Résistance a la compression CS (10) =100 kPa

Réaction au feu Euroclasse E

Masse volumique 20 (-1/+2) kg/m?

Stabilité dimensionnelle UEAtc <4 mm/m

Classe de compressibilité UEAte 8 sous 20 kPa \é 8o°c
UEAtc C ous 40 kPa a 60°C

mRéférences et conditionnement

Protect LR-B (écran thermique)

REF. RD E| LON LARG, cone.

- i Ep . : . :

ISOVER | m’K/W mm m DISPO.
pnx/pal : m?/pal

73889 1,55 60 1,20 1,00 18 21,60 | @

Joint Protect LR-B (traitement des points singuliers)

REF. RD E LON LARG cone
ISOVER : m2K/W mm m DISPO.
pnx/pal : m?/pal
73997 2,55 100 1,20 0,30 40 48,00 | e
73998 210 80 1,20 0,30 52 62,40 C

Disponibilité : C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Forme de conditionnement : Les panneaux sont regroupés sur des palettes bois.
Des corniéres de protection sont disposées a chaque angle des panneaux, puis

la palette est banderolée d'un film polyéthyléne puis recouverte d’'une housse
polyéthylene.

Conditions de stockage : Les palettes doivent étre stockées a l'intérieur. Un
stockage temporaire sur chantier des panneaux dans leur emballage d'origine en
bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent favorables. Gerbage 1 sur 2.

m Références et conditionnement

. COND.
REF. : RD : Ep. : LON. : LARG.: .

ISOVER : m*K/W : mm m m DISPO.

H 2
pnx/ : colis m?/ pnx/ m?/pal

colis: /pal : colis : pal

84241 705 250 120 050 4 4 240 16 960 C
84240 675 240 120 050 4 4 240 16 960 €
84239 645 230 120 050 4 4 240 16 960 @
84238 620 220 120 050 4 4 240 16 960 €
84237 590 210 120 050 4 4 240 16 960 €
84236 560 200 120 050 6 4 360 24 1440 C
84235 535 190 120 050 6 4 360 24 1440 C
84233 505 180 120 050 6 4 360 24 1440 C
84222 480 170 120 050 6 4 360 24 1440 C
84221 450 160 120 050 6 4 360 24 1440 C
73831 420 150 120 050 8 4 480 32 1920 C
73830 395 140 120 050 8 4 480 32 1920 C
73829 365 130 120 050 8 4 480 32 1920 C
73827 335 120 120 050 10 4 600 40 2400 C
73826 3]0 no 120 050 10 4 600 40 2400 C
73825 280 100 120 050 12 4 720 48 2880 C
73824 2,50 90 120 050 12 4 720 48 2880 C
73823 2,25 80 120 050 14 4 840 56 3360 C
73822 195 70 120 050 16 4 960 64 3840 C
73821 1,65 60 120 050 20 4 1200 80 4800 C
73820 140 50 120 050 24 4 1440 9% 5760 C

Epaisseurs intermediaires et jusqu’a 400mm disponibles : nous consulter
Disponibilité : C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Forme de conditionnement : Les panneaux de laine de roche sont livrés sur palettes
bois banderolées. Pour les épaisseurs inférieures a 80 mm, les panneaux sont
conditionnés en colis sous film polyéthylene rétracté.

Conditions de stockage : Les palettes doivent étre stockées a l'intérieur.

Un stockage temporaire sur chantier des panneaux dans leur emballage d'origine en
bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent favorables. Gerbage 1sur 2.



Epsitoit 25

Panneau en mousse de polystyréne expansé (PSE),
de couleur blanche pour isolation des toitures
terrasses magonnées.

m Caractéristiques
Isolant thermique certifié : 06/018/413 CE
Déclaration des performances (DoP) : 0004-01

CODE NIVEAU UNITE
Conductivité thermique AD 0,034 W/(m.K)
Résistance a la compression CS (10) > 150 kPa
Réaction au feu Euroclasse E
Masse volumique 25(0/+2) kg/m?
Stabilité dimensionnelle UEAtc <5 mm/m
Classe de compressibilité UEAtc C sous 80 kPa a 60°C

Panotoit Confort
Soudable

Panneau rigide de laine de verre de haute résistance
mécanique avec voile de verre renforcé surfacé
bitume pour l’isolation thermo-acoustique support
d’étanchéité.

m Caracteristiques

Isolant thermique certifié : 09/018/610

Déclaration des performances (DoP) : 0001-20 €
CODE NIVEAU UNITE

Conductivité thermique AD 0,038 W/(m.K)

Tolérance d'épaisseur d T5

Résistance a la compression CS (10) 40 kPa

Réaction au feu Euroclasse F

Stabilité dimensionnelle a

température et humidité DS (70,90) <1 %

spécifiées

Traction perpendiculaire ™ 210 KPa

aux faces

Absorption d’eau kg/m2en

a court terme WS =1 24 h

Classe de compression UEAtc B

m Références et conditionnement

. COND.
REF. : RD : Ep. : LON.: LARG. : . . . ‘DISPO.
ISOVER : m*K/W : mm m m  ipnx/icolis i m¥Y :pnx/ i ,
colis: /pal : colis pal m?/pal

73845 440 150 120 050 8 4 4,80 32 1920 €
73844 4]0 140 120 050 8 4 4,80 32 1920 €
73843 380 130 120 050 8 4 480 32 1920 C
73842 3,50 120 120 050 10 4 6,00 40 2400 C
73841 3,20 1m0 120 050 10 4 6,00 40 2400 C
73840 290 100 120 050 12 4 720 48 2880 C
73839 2,60 90 120 050 12 4 720 48 2880 C
73838 2,35 80 120 050 14 4 840 56 3360 C
73837 2,05 70 120 050 16 4 960 64 3840 C
73836 175 60 120 050 20 4 1200 80 4800 C
73835 1,45 50 120 050 24 4 1440 96 5760 C

Epaisseurs intermédiaires et jusqu’a 300 mm disponibles : nous consulter.
Disponibilité : C, produit disponible sur fabrication avec minimum

de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux Epsitoit 25 sont conditionnés
en colis sous film polyéthyléne rétractable. lls sont regroupés par 4 afin
de former une fausse palette. Des cales solidaires du premier colis
permettent la manutention par chariot élévateur.

Conditions de stockage : Les palettes doivent étre stockées a l'intérieur.
Le stockage temporaire sur chantier des panneaux dans leur emballage
d'origine en bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent
favorables. Gerbage intérieur : 1sur 1. Gerbage interdit dans le cas

d'un stockage extérieur temporaire.

m Références et conditionnement

. COND.
REF. : RD : Ep. : LON.: LARG. : . . . ‘DISPO.
ISOVER : m?K/W : mm m m pnx/: colis i m¥ : pnx/
colis : /pal : colis : pal m¢/pal

66201 4,20 160 120 100 1 6 1,20 6 720 B
66200 390 150 120 100 2 4 2,40 8 9,60 C
66199 3,65 140 120 100 2 4 2,40 8 9,60 B
66198 3,40 130 120 100 2 4 2,40 8 9,60 C€
66196 315 120 120 100 2 5 240 10 1200 A
66194 2,85 10 120 100 2 5 240 10 1200 C
66193 2,60 100 120 100 B 4 360 12 1440 A
66191 210 80 120 100 3 5 360 15 1800 A
66190 155 60 120 100 4 5 480 20 2400 A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

B, produit disponible sur fabrication.

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux de laine de verre sont conditionnés en
colis sous film polyéthyléne retracté et livrés sur palettes bois banderolées.
Conditions de stockage : Les palettes doivent étre stockées a l'intérieur.

Un stockage temporaire sur chantier des panneaux dans leur emballage d'origine en
bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent favorables. Gerbage 1sur 2.
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Panotoit Ixxo

Panneau de laine de roche a bords droits surface
bitume, support d’étanchéité.

m Caractéristiques 44 e
q m Références et conditionnement
Isolant thermique certifié : 02/018/164
Déclaration des performances (DoP) : 0001-20 Ce ) COND.
REF. | RD | Ep. :LON. LARG. . . . . b1sP0
, 2| N 3
CODE NIVEAU Gl ['SOVER: m/W  mm . m . m pnx/colis my opnx/ L
colis : /pal : colis : pal

Conductivité thermique AD 0,039 W/(m.K)

b Seon 5 12389 330 130 120 100 2 9 240 18 2160 B
Tolérance dépaisseur 15 12400 305 120 120 100 2 10 240 20 2400 B
Résistance a la compression CS (10) 50 kPa 12401 255 100 120 100 2 2 240 24 2880 B
Réaction au feu Euroclasse F 67464 205 80 120 100 2 15 240 30 3600 B
Stabilité dimensionnelle a 67463 150 60 120 1,00 3 13 360 39 4680 B
température et humidité DS (70,90) <1 % 72746 100 40 120 100 4 15 480 60 7200 B

spécifiées

. . . Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.
Traction perpendiculaire TR 10 kPa Forme de conditionnement : Les panneaux de laine de roche sont conditionnés en

aux faces colis sous film polyéthyléne retracté et livrés sur palettes bois banderolées.
Absorption d'eau kg/m2en Conditions de stockage : Les palettes doivent étre stockées a I'intérieur.

. WS 1 ; ! o

a court terme 24 h Un stockage temporaire sur chantier des panneaux dans leur emballagedorigine en
Classe de compression UEAtc B bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent favorables. Gerbage 1 sur 2.

Panotoit Fibac 2 VV

Panneau rigide en laine de roche, de trés haute
résistance mécanique, revétu d’un voile de verre

ié P i I’isolati -y .y
associé au Parvacoustic pour Iisolation support s Références et conditionnement

d’étanchéité.
REF. RD E LON LARG cone
'4¥H H 3 B B p. L L . B
m Caractéristiques SovER W mm o m o
pnx/pa m?/pa
Isolant thermique certifié : 10/018/680
Déclaration des performances (DoP) : 0001-18 q3 13178 330 130 120 100 16 19.2 C
13176 3,05 120 1,20 1,00 18 216 C
CODE NIVEAU UNITE 13177 2,80 110 120 1,00 20 24,0 C
o . 0,038 pour e <95 mm 13174 2,55 100 1,20 1,00 20 24,0 C
Conductivité thermique M 0039 poure=100mm WM 3173 235 9 120 100 24 288 c
Tolérance d'épaisseur d T5 13172 210 80 120 1,00 28 336 C
Résistance a la compression CS (10) 50 kPa 13170 180 70 120 1.00 32 384 ¢
. 13168 1,55 60 120 1,00 36 432 C
Réaction au feu Euroclasse Al
Stablite i - o s 13167 1,30 50 120 1,00 42 504 C
abilité dimensionnelle &
température et humidité DS (70,90) <1 % 15166 105 40 120 100 o4 648 ¢
spécifiées
) . . Disponibilité : C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
;’Laxc;\ailsperpend\cu\a\re TR =10 kPa Forme de conditionnement : | es panneaux de laine de roche sont livrés sur palettes
- bois houssées.
AbSOVDtIOH d'eau WS <1 kg/m? en Conditions de stockage : Les palettes doivent étre stockées a I'intérieur.
a court terme 24 h Un stockage temporaire sur chantier des panneaux dans leur emballage d'origine en
Classe de compression UEAtc B bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent favorables. Gerbage 1sur 2.
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Parvason

Voile de verre acoustique de fort grammage de couleur noire, revétu d’un pare-
vapeur en aluminium renforcé d’une grille de verre pour isolation acoustique

sur bac acier.

m Caractéristiques

Isolant thermique certifié :
Déclaration des performances (DoP) :

NIVEAU

Réaction au feu M1

Parvacoustic

m Références et conditionnement

REF. E LON LARG cone.
isover | VOILE ™ " o .y oy DISPO.
m?/pal
pal rix
71705 VN 3 40,00 1,20 10 48,00 480,00 B

Disponibilité : B, produit disponible sur fabrication.

Forme de conditionnement : e Parvason est conditionné en rouleaux sous
emballages individuels et regroupés par 10 sur palette banderolée d'un film
polyéthylene.

Conditions de stockage : Les palettes doivent étre stockées a l'intérieur.
Gerbage : Tsur 1.

Rouleau de laine de verre pour isolation des batiments métalliques. Composant du
systéme Fivvacoustic constitué d’un rouleau de laine de verre de faible épaisseur
revétu d’un pare-vapeur en aluminium avec une languette latérale.

m Caractéristiques

Isolant thermique certifié : 03/018/330

Déclaration des performances (DoP) : 0001-01 |3
CODE NIVEAU UNITE

Conductivité thermique LD 0,036 W/(m.K)

Tolérance d'épaisseur d T3

Réaction au feu Euroclasse A2-s1,dO

Stabilité dimensionnelle a

m Références et conditionnement

REF. RD Ep. i LON. |LARG cone
1SOVER | mk/W © YOLE mm i m i m oy omy DISPO.
pal rix m?/pal
96167 0,807 VN 30 1500 120 24 1800 432,00 A
96570 080® VJ 30 1500 120 24 1800 432,00 A

VJ = voile jaune; VN = voile noir

(1) Intégré au systeme FIVVACOUSTIC, le Parvacoustic est comprimé par

le serrage des fixations mécaniques des panneaux isolants. RUTILE est alors
égal 4 0,075 m2.K/W.

température et humidité spécifiées DS (70.90) =1 %
Résistance a la vapeur d'eau Z 1 m2hPa/mg
Absorption d'eau a court terme WS <1 kg/m2en 24 h
Transmission de la vapeur d'eau MU 1

Résistance a I'écoulement de l'air AFr 5

Panotoit
Tekfi 2

Panneau en laine de roche pour l'isolation support
d’étanchéité des zones techniques, vegetalisées
et systéemes photovoltaiques.

m Caractéristiques

Isolant thermique certifié : 10/018/680

Déclaration des performances (DoP) : 0001-18 4
CODE NIVEAU UNITE

Conductivité thermique AD 0,040 W/(m.K)

Tolérance d'épaisseur d T5

. R . 80 pour € =100 mm

Résistance a la compression CS (10) 70 pour e =105 mm kPa

Réaction au feu Al

Stabilité dimensionnelle a

température et humidité DS (70,90) <1 %

spécifiées

Traction perpendiculaire T >10 KPa

aux faces

Absorption d'eau kg/m? en

a court terme WS <1 24 h

Classe de compression UEAtc C

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

Forme de conditionnement : e Parvacoustic est conditionné en rouleaux filmés,
livrés sur palettes bois banderolées.

Dépalettisation possible : nous consulter

Conditions de stockage : Les palettes doivent étre stockeées a l'intérieur. Un
stockage temporaire sur chantier des rouleaux dans leur emballage d'origine en bon
état est autorisé sous réserve de conditions de vent favorables. Gerbage intérieur : 1
sur 1. Gerbage interdit dans le cas d’'un stockage extérieur temporaire.

mRéférences et conditionnement

REF RD E LON LARG cone.
ISOVER @ mK/W m?r} P T ! pISPO.
pnx/pal : m%/pal

69472 4,00 160 1,20 1,00 14 16,8 A
13180 3,75 150 1,20 1,00 14 16,8 B
69471 3,35 140 1,20 1,00 6 19,2 B
69470 310 130 1,20 1,00 16 192 B
69469 2,85 120 1,20 1,00 18 216 A
69468 2,65 10 120 1,00 20 24 B
13179 2,40 100 1,20 1,00 20 24 A
69467 225 90 1,20 1,00 24 288 B
69466 2,00 80 1,20 1,00 28 336 B
69465 1,75 70 1,20 1,00 32 384 C
69464 1,50 60 1,20 1,00 36 432 A
69463 1,25 50 1,20 1,00 42 50,4 B

Autres dimensions et quantités minimales : nous consulter.

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

B, produit disponible sur fabrication.

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux de laine de roche sont livrés sur palettes
bois houssées.

Conditions de stockage :

Les palettes doivent étre stockées a I'intérieur. Un stockage temporaire sur chantier
des panneaux dans leur emballage d'origine en bon état est autorisé sous réserve de
conditions de vent favorables. Gerbage 1sur 2.
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BATIMENTS BETON
Etanchéité

Protect LR-C

Panneau de laine de roche rigide de trés haute

résistance mécanique aux 4 bords feuillurés,
constituant du systeme Etna pour I’isolation
thermique des batiments métalliques.

m Caractéristiques
Isolant thermique certifié : 10/018/680

Déclaration des performances (DoP) : 0001-18 q3
CODE NIVEAU UNITE

Conductivité thermique LD 0,040 W/(m.K)

Tolérance d'épaisseur d T5

Résistance a la compression CS (10) 80 kPa

Réaction au feu Euroclasse Al

Stabilité dimensionnelle a

température et humidité DS (70,90) <1 %

spécifiées

Traction perpendiculaire TR =10 KPa

aux faces

Absorption d'eau kg/m2en

a court terme WS =1 24 h

Classe de compression UEAtc C

Roofmate™ SL-X

Panneau rigide en mousse de polystyréne extrudé
(XPS) de couleur bleue, a bords feuillurés, de forte
résistance mécanique et haut pouvoir isolant pour

isolation thermique des batiments maconnés.

m Références et conditionnement

Protect LR-C (écran thermique)

REF RD E LON LARG cone.

ISOVER | mXK/W | mm m m i DISPO.
pnx/pal : m?/pal

85152 150 60 120 100 18 260 C

Joint Protect LR-C

REF RD E LON LARG cone.

ISOVER | mXK/W | mm m m i : DIsPO.
pnx/pal : m?/pal

86080 2,40 100 1,20 0,30 40 48,00 C

86079 2,00 80 120 0,30 52 62,40 C

Disponibilité : C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
Forme de conditionnement : Les panneaux sont regroupés sur des palettes bois.
Des corniéres de protection sont disposées a chaque angle des panneaux, puis

la palette est banderolée d'un film polyéthyléne puis recouverte d’'une housse

polyéthylene.

m Caractéristiques
[solant thermique certifié : 03/013/203 q3
CODE NIVEAU UNITE
o . 0,028 de 60 a 80mm

Conductivité thermique LD 0,029 de 904 200mm W/(m.K)
Tolérance d'épaisseur d T1
Résistance a la compression CS (10/Y) > 300 kPa
Réaction au feu Euroclasse E
Reswstance cri.t\que Res 180 KPa
a la compression
Déformation de service ds 14 %
(moyenne)
Fluage a la compression cc no kPa

© P ©2/15/50)
Absorption d'eau par diffusion  WD(V) 3

) . dem0a
Epaisseur en mm de 30 a 100 200
Classification chape flottante  SC1a,Ch SC1a,Ch

Conditions de stockage : Les palettes doivent étre stockées a l'intérieur. Un
stockage temporaire sur chantier des panneaux dans leur emballage d'origine en
bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent favorables. Gerbage 1 sur 2.

m Références et conditionnement

Conditionnement en palette

REF.

ISOVER | m2K/W

84075
88178
88177
88176
88175
88173
88171
88169

RD

6,85
6,20
550
4,80
415
3,50
2,85
210

i Ep.

mm

200
180
160
140
120
100
80
60

| LON.

m

1,25
125
125
1,25
125
1,25
125
125

{LARG.

m

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

pnx/  colis |

colis : /pal

2 12

PRSI NS GNEONIN SO Y
=

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : es panneaux de polystyréne extrudés sont
conditionnés en colis filmés ou en colis filmés sur palettes filmées.
Conditions de stockage : Les palettes doivent étre stockées a l'intérieur.
Le stockage temporaire sur chantier des panneaux dans leur emballage d'origine
en bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent favorables. Gerbage

intérieur : 1sur 1. Gerbage interdit dans le cas d’'un stockage extérieur temporaire

COND.

m?/
colis
1,50
1,50
1,50
2,25
2,25
3,00
3,75
525

: onx/ :

pal
24
28
28
36
42
48
60
84

m?/pal

18,00
21,00
21,00
27,00
31,50
36,00
45,00
63,00

:DISPO.

> > > > > > > >



Roofmate™ SL-A

Panneau rigide en mousse de polystyréne extrudé

(XPS) de couleur bleue, a bords feuillurés, de forte
résistance mécanique pour isolation thermique des
batiments magonnés.

m Caractéristiques
Isolant thermique certifié :03/013/195 CeE
CODE NIVEAU UNITE

0,033 de 30 a 80mm

Conductivité thermique LD 0,034 de 90 3 120mm  W/(m.K)
0,035 de 130 & 200mm
Tolérance d'épaisseur d T
Résistance a la compression CS (10/Y) > 300 kPa
Réaction au feu Euroclasse E
Reswstance cn_twque Res 180 KPa
a la compression
Déformation de service ds 14 %
(moyenne)
Fluage a la compression e 130 kPa
© P (2/15/50)
Absorption d'eau par diffusion ~ WD(V) 3
Epaisseur en mm de 30 4100 de 110 2120 de 110 a4 200
Classification chape flottante SC1laCh SC1a,Ch SCla,Ch

Caractéristiques additionnelles : voir documentation

Roofmate™ MK

Techno-textile, constituant du «Systéme min K»,
interposé entre les panneaux de polystyréne
extrudé et la protection lourde.

m Caractéristiques

Caractéristiques additionnelles : voir documentation

mRéférences et conditionnement

Conditionnement en palette

. COND.
REF. : RD : Ep. : LON. :LARG.: . . . ‘DISPO.
ISOVER : m*K/W : mm m m pnx/ i colis i m?/ : pnx/
colis : /pal : colis : pal m*/pal

67567 5,55 200 125 060 2 12 150 24 1800 A
67566 500 180 125 060 2 12 150 24 1800 A
67565 4,45 160 125 060 2 14 150 28 2100 A
67563 3,90 140 125 060 3 12 225 3% 2700 A
88263 3,55 120 125 060 3 14 225 42 3150 A
88245 2,95 100 125 060 4 12 300 48 3600 A
88242 2,40 80 125 060 5 2 375 60 4500 A
88240 1,80 60 125 060 7 12 525 84 6300 A
88239 1,50 50 125 060 8 2 600 96 7200 A
88238 1,20 40 125 060 10 12 750 120 9000 A
88237 0,90 30 125 060 14 12 1050 168 12600 A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.

m Références et conditionnement

REF. E LON LARG cone.

L p. . . . :

ISOVER mm m pIspo.
rix/clis m?/rix : m?/colis

88083 1 100,00 3,00 1 300,00 300,00 A

Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
Forme de conditionnement : Le techno-textile est conditionné sous forme de
rouleaux filmés.
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Floormate™ 500-A

Panneau rigide en mousse de polystyréne extrudé
(XPS) de couleur bleue, de tres forte résistance
mécanique a feuillures alternées pour I’isolation
thermique des batiments mag¢onnés.

m Caractéristiques o .
Isolant thermique certifié : 03/013/195 ce © References et Cond|t|onnement
3 . COND.
EODE HIVEEU UNITE REF. : RD : Ep. : LON. :LARG.: . . . ‘DISPO.
34 de 40 a 70mm ISOVER : mK/W : mm m m pnx/ i colis i m¥/ ipnx/ i , .
Conductivité thermique AD 35de80a120mm  W/(mK) colis | /pal : colis | pal | M™7/Pal
, - %6 de 150 5 200mm 67562 555 200 125 060 2 150 A 24 1800 C
Tolérance d'épaisseur d L 67561 500 180 125 060 2 150 A 24 1800 C
Résistance & la compression  CS (10/Y) =500 kPa 67560 445 160 125 060 2 150 A 28 2100 C
Réaction au feu Euroclasse E 67554 3,90 140 125 0,60 3 2,25 A 36 2700 C
Résistance critique . 00 " 88269 345 120 125 060 3 225 A 42 350 C
4 la compression s @ 88136 285 100 125 060 4 300 A 48 3600 C
Déformation de service 5 ” o 88135 230 80 125 060 5 375 A 60 4500 C
(moyenne) ° ' ° 88134 175 60 125 060 7 525 A 84 6300 C
. . . cc 0 " 88133 145 50 125 060 8 600 A 9% 7200 C
vage ala compression (2/15/50) @ 88132 155 40 125 060 10 750 A 120 9000 C
Caractéristiques additionnelles : voir documentation Disponibilité : C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement : L es panneaux de polystyrene extrudés sont
conditionnés en colis fimés sur palettes filmées.

Conditions de stockage : Les palettes doivent étre stockées a l'intérieur.

Le stockage temporaire sur chantier des panneaux dans leur emballage d'origine
en bon état est autorisé sous réserve de conditions de vent favorables. Gerbage
intérieur : 1sur 1. Gerbage interdit dans le cas d’'un stockage extérieur temporaire.

Floormate™ 700-A

Panneau rigide en mousse de polystyréne extrudé
(XPS) de couleur bleue, de tres forte résistance
mécanique a feuillures alternées pour I’isolation
thermique des batiments magonnés.

m Caractéristiques o o
Isolant thermique certifié : 06/013/419 ce ®=References et conditionnement
3 . COND.
CODE NIVEAU UNITE REF. : RD i Ep. : LON. :LARG.: . . . ‘DISPO.
N ISOVER : m*K/W : mm m m pnx/ i colis i m¥ : pnx/ :
. ) 34 de 40 a 70mm . . m?/pal
Conductivité thermique AD 25 de 80 & 120mm W/(m.K) colis : /pal : colis : pal
88273 3,45 120 125 060 3 225 A 24 1800 C
Tolérance d'épaisseur d T 88153 285 100 125 060 4 300 A 24 1800 C
Résistance a la compression CS (10/Y) =700 kPa 88140 2,30 80 125 0,60 5 3,75 A 28 21,00 C
Réaction au feu Euroclasse E 88139 1,75 60 125 060 7 525 A 36 2700 C
Résistance critique . 40 o 88138 1,45 50 125 060 8 600 A 42 3150 C
a la compression cs a 88137 115 40 125 060 10 750 A 48 3600 C
Déformation de service ds 14 % Disponibilité : C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.
(moyenne) Forme de conditionnement : Les panneaux de polystyréne extrudés sont
Fluage 4 la compression CcC 250 KPa conditionnés en colis fimés sur palettes fi\.mées.l o
(2/15/50) Conditions de stockage : Les palettes doivent étre stockées a l'intérieur. Le stockage
» » temporaire sur chantier des panneaux dans leur emballage d'origine en bon état est
Caractéristiques additionnelles : voir documentation autorisé sous réserve de conditions de vent favorables. Gerbage intérieur : 1sur 1.

Gerbage interdit dans le cas d’'un stockage extérieur temporaire.
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Roofmate™ LG-X

Panneau rigide en mousse de polystyréne extrudé
(XPS) de couleur bleue mortaisé sur les deux
cotés longitudinaux et revétu sur une face d’une
protection de 10 mm en mortier ciment modifié,
de forte résistance mécanique pour l'isolation
thermique des batiments magonnés.

m Caractéristiques

Isolant thermique certifié : 03/013/203 Ce
CODE NIVEAU UNITE

o . 0,028 de 50 a 80mm

Conductivité thermique LD 0,029 de 100 3 140mm W/(m.K)

Tolérance d'épaisseur d T

Résistance a la compression  CS (10/Y) =300 kPa

Réaction au feu Euroclasse E

Stabilité dimensionnelle a

température et humidité DS (70,90)

spécifiées

Résistance aux effets du gel-
dégel apres absorption d’eau FTCD <5
a long terme par diffusion

Caractéristiques additionnelles : voir documentation

m Références et conditionnement

REF.
ISOVER

67552
88055
88054
88053
88052
88051

RD
m2K/W

4,80
415
3,50
285
210
175

Ep.
mm

140410
120+10
100+10
80+10
60+10
50+10

LON.

120
1,20
120
120
+120
+120

Autres épaisseurs : nous consulter.
Disponibilité : A, produit disponible sur stock.
C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande.

Forme de conditionnement : Les panneaux de polystyréne extrudés sont

LARG.

0,60
0,60
0,60
0,60
0,60
0,60

conditionnés en colis filmés sur palettes filmées.
Conditions de stockage : Les palettes peuvent étre stockées a I'extérieur sous
réserve des conditions de vent. Gerbage interdit.

COND.

7:;(' m?/pal
12 8,64
14 10,08
16 1,52
20 14,40
26 18,72
32 23,04

: DISPO.

> > > > > O
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Isolation des toitures
etancheées pour les batiments
a enveloppe béton

Solutions
toiture inaccessible
chemin circulation

Solutions
toiture zone
technique

Solutions
toiture terrasse
végétalisée

Solutions toiture
terrasse accessible
piétons

Solutions toiture
terrasse accessible
véhicules
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ISOVER vous accompagne...

E Les sites internet

© lIsover.fr: Le site des produits et solutions d’isolation ISOVER.
© Toutsurlisolation.com : Toutes les réponses a vos guestions
sur l'isolation.

LES CCTP BATICHIFFRAGE

© Pour rédiger les cahier des clauses © Pour chiffrer un projet «fourni-
techniques particuliéres, poséx» avec les solutions d’isolation
qui recencent les descriptifs types proposées par ISOVER en fonction
des systémes stars d'ISOVER de la taille des chantiers.

Retrouvez notre catalogue

produits et solutions d’isolation ~ L,ASSiStance teChnique
des batiments non residentiels pour IeS prOfeSSionnels

sur www.isover.fr ) , ) . . i
Service d’assistance téléphonigue pour répondre

aux guestions sur les produits et systémes ISOVER,
et sur leur mise en ceuvre.

YR 0 825 00 0102 )

) -
im Les Formations

pour les professionnels
Formations théoriques et pratiques sur toute la France

0 810 440 440)

En suivant une formation RGE (Reconnu Garant Environnement)
assurée par ISOVER, les artisans assurent a leurs clients :
© une réalisation de leurs travaux conformément
aux réglementations en vigueur et suivant un cahier
des charges précis,
© la condition nécessaire pour accéder aux aides financieres

de I'Etat.
PARIS ET NORD SUD-OUEST SUD-EST
Tél.: 03 44 417510 Tél.: 0556 43 52 40 Tél.: 04 74 3148 20
Fax: 014144 8192 Fax : 0556 43 25 90 Fax : 0146 25 48 25
Z| Le Meux Batiment Ambre Espace Saint-Germain -
3, rue du Tourteret Rue de la Blancherie Batiment Miles
60880 Le Meux 33370 Artigues-pres-Bordeaux 30, avenue du Général Leclerc
38200 Vienne
OUEST EST
SAINT_GOBAIN Tél.: 02 99 86 96 96 Tél.: 03 8398 49 92
Fax : 0299 32 20 36 Fax : 038398 3595
Parc tertiaire du Val d’Orson Immeuble Le République
. : Rue du Pré Long 8, place de la République
Saint-Gobain Isover 35770 Vern-sur-Seiche 54000 Nancy

1, rue Gardenat Lapostol
92282 Suresnes Cedex
France
Tél. : +33 (0)1 40 99 24 00

Fax : +33 (0)141 44 81 40 prescrites dans ce document et des regles de l'art dégagent notre société de toute responsabilité.

Ce document est fourni a titre indicatif, notre société se réservant le droit de modifier les informations

d'erreurs matérielles. Toute utilisation et/ou mise en ceuvre des matériaux non conformes aux régles

contenues dans celui-ci a tout moment. Notre société ne peut en garantir le caractére exhaustif, ni l'absence
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